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RESUMEN 

 

El aceite de palma (Elais guineensis) es utilizado en la industria alimenticia y en la 
producción de biocombustibles, aunque no solo se limita a estos dos propósitos.  
Actualmente, como fuente de ácidos grasos en la producción de monoglicéridos, 
existe una tendencia a darle valor agregado y una de las opciones es la 
producción de resinas alquídicas,  

La obtención de resinas alquídicas se da por la reacción de poliesterificación entre 
alcoholes polibásicos con ácidos polihídricos, con el uso de aceites como 
modificadores. Bibliográficamente datos sobre la cinética de reacciones de este 
tipo son escasos y de muy difícil acceso. 

En este proyecto se determinaron los parámetros cinéticos en la producción de 
resina alquídica de aceite de palma a partir de la policondensación con etilenglicol, 
anhídrido ftálico y monoglicéridos. El proceso para la determinación de dichos 
parámetros conlleva el siguiente protocolo: caracterización del aceite, formulación 
de la resina alquídica, síntesis de la resina alquídica, caracterización de la resina y 
finalmente la determinación de los parámetros cinéticos y modelado en Matlab ®.  

En el proceso de síntesis, la toma de muestras para la determinación de las 
constantes de velocidad y ordenes de reacción, fue consecutivamente cada 5 
minutos durante los primeros 15 minutos desde un tiempo 0 de reacción, posterior 
a esto se tomó una última muestra al finalizar la reacción ya que pasados los 
primeros 15 minutos la reacción tiende a un comportamiento lineal. Al mismo 
tiempo se realizaron mediciones del valor acido para tener control del avance de la 
reacción. Una vez finalizado este proceso, se determinaron las cantidades de 
etilenglicol, anhídrido ftálico, ácidos grasos y glicerol en cada muestra, a partir de 
estos datos se calculó estequiometricamente la producción de los monómeros A y 
B, y la producción de resina alquídica a partir del agua generada 
experimentalmente. 

Los cálculos del orden de reacción y constantes de velocidad se llevaron a cabo 
con el uso de la ecuación general para orden n que involucra ambos parámetros. 
El orden de la reacción para el anhídrido ftálico fue de 2 al principio de la reacción 
y decrece  a un orden de 1.5 al término de esta. El etilenglicol y monoglicérido, 
tuvieron comportamientos similares, ya que los órdenes de reacción fueron de 1.8 
y 1.7 respectivamente al principio de la reacción y se propuso un orden final de 1 
para ambos reactivos. 

El modelado con el algoritmo del método cinético de Monte Carlo, a partir de estos 
datos, dio como resultado una predicción del comportamiento que se ajusta a los 
datos experimentales. El uso de este método en la verificación de parámetros 
cinéticos lo hace una herramienta poderosa y de fácil entendimiento. 
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ABSTRACT 
 

Palm oil (Elais guineensis) is used in the food industry and biofuel production, 

although it is not limited to these two purposes. There is now a tendency to give 

added value and one of the options is the production of alkyd resins, as a source of 

fatty acids in the production of monoglycerides. 

Obtaining alkyd resins it is given by the polyesterification reaction between 

polybasic acids with polyhydric alcohols, with the use of oils as modifiers. 

Bibliographically data on the kinetics of reactions of this type are rare and very 

difficult to access. 

In this project the kinetic parameters were determined in alkyd resin production of 

palm oil from the polycondensation with ethylene glycol, phthalic anhydride and 

monoglycerides. The process for determining these parameters followed a protocol 

to the next character: oil characterization, formulation of alkyd resin synthesis of 

the alkyd resin, characterization of the resin and final determination of kinetic and 

modeling parameters in Matlab ®. 

In the synthesis process, the sampling for determination of rate constants and 

reaction orders, was consecutively every 5 minutes during the first 15 minutes from 

time 0 reaction after this a final sample was taken at the end the reaction since 

past the first 15 minutes the reaction tends to a linear behavior. In turn the acid 

value measurements to have control progress of the reaction were conducted. 

Once this process determined quantities of ethylene glycol, phthalic anhydride, 

fatty acids and glycerol in each sample, from these data is stoichiometrically 

calculated production of monomers A and B, and the production of alkyd resin from 

the water generated experimentally. 

Calculations order reaction rate constants were performed using the general 

equation for order n involving both parameters. The order of reaction for phthalic 

anhydride was 2 at the beginning of the reaction and decreases to an order of 1.5 

at the end of this. Ethylene glycol and monoglyceride had similar behaviors as the 

reaction orders were 1.8 and 1.7 respectively of the beginning of the reaction and a 

final order of 1 for both reagents are proposed. 

The modeling algorithm kinetic Monte Carlo method, from these data, resulted in a 

prediction of behavior that fits the experimental data. The use of this method in the 

verification of kinetic parameters makes it a powerful tool and easily understood. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

La búsqueda de materia prima renovable y amigable con el medio ambiente 

actualmente está en incremento. La utilización de aceites vegetales como materia 

prima sustituta en productos químicos, favorece y estimula la producción agrícola 

de palma africana del departamento, y a su vez incentiva la generación de empleo 

en las zonas palmicultoras. El uso de estos aceites ha tomado relevancia en este 

tema, ya que ofrece diversas ventajas en varios procesos; este es el caso del 

aceite de palma que se utiliza como materia prima en la manufactura de gran 

cantidad de productos químicos sustituyendo los fabricados a base de petróleo 

(van Haveren, Oostveen et al. 2007). 

Uno de estos productos son las resinas alquídicas, dada su compatibilidad con 

muchos polímeros y la amplia versatilidad de formulaciones hacen que sean 

adecuadas para la producción de una amplia gama de materiales, tales como 

pinturas de bricolaje, barnices para madera y metal, pinturas de señalización vial, 

pinturas anticorrosivas, lacas de nitrocelulosa, revestimientos de curado, 

recubrimientos de curado ácido, esmaltes de secado al horno, etc (McINTYRE 

2003).  

En la formulación de las resinas las materias primas utilizadas son de fuentes 

renovables biológicamente, exceptuando el anhídrido ftálico cuyo origen es 

petroquímico. Esto, combinado con su degradabilidad biológica, los hace ligantes 

muy interesantes desde el punto de vista ecológico (Hofland 2012) las cuales 

permiten obtener resinas a partir de aceite de palma mediante policondensación 

con diferentes polioles principalmente glicerol y anhídrido ftálico (Nanvaee, Yahya 

et al. 2009). En trabajos recientes (Maldonado, 2015) obtuvo una resina mediante 

la policondensación con etilenglicol y anhídrido ftálico, con muy buenas 

características fisicoquímicas que pueden ser mejoradas, con un mayor 

conocimiento de las condiciones de reacción. 

Siendo que las resinas alquídicas son ampliamente utilizadas, podría suponerse 

que existe una teoría extensa en función de las reacciones involucradas en su 

obtención, sin embargo la poca información publicada en especial de parámetros 

cinéticos con polioles diferentes al glicerol dificulta el mejoramiento de las 

características finales de la resina (Ataei, Yahya et al. 2011). 

El beneficio de contar con datos cinéticos en cualquier tipo de reacción, ofrece la 

posibilidad de mejorar un proceso en sus condiciones de operación para reducir 

costos de producción, mejorar el rendimiento de las reacciones y las 



 
2 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

características del producto. Teniendo en cuenta lo anterior surge una pregunta de 

investigación ¿se cuenta con los parámetros cinéticos de la reacción de síntesis 

de resinas alquídicas a partir de aceite de palma por policondensación con 

etilenglicol y anhídrido ftálico? En este trabajo de investigación se busca 

determinar los parámetros cinéticos de la reacción de policondensación de los 

glicéridos provenientes del proceso de alcohólisis de los ácidos grasos presentes 

en el aceite de palma. 

1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1 Desarrollo de resinas alquídicas 

 

Las resinas alquídicas entraron en uso comercial hace más de 50 años, e incluso 

con la amplia gama de otros polímeros para recubrimientos que han aparecido en 

los últimos años, se clasifican como las resinas de revestimiento sintético más 

importantes (Lanson 1985) Recientemente, la invención de nuevos materiales a 

partir de recursos renovables ha importancia debido a la preocupación de la 

sostenibilidad, la escasez de materias primas tradicionales y su elevado precio. 

Aceites vegetales a base de plantas renovables ya están siendo utilizados para la 

preparación de polímeros en lugar de materia prima a partir del petróleo. Están 

disponibles a bajo costo, y medio ambientalmente amigables. Hay varios tipos de 

aceites vegetales como el girasol, ricino, semilla de palma nahar que se han 

utilizado para producir diferentes tipos de resinas poliméricas. Los posibles usos 

de estos polímeros incluyen como adhesivos, recubrimientos superficiales, y 

aislantes, aglutinantes para madera y para la preparación de la matriz compuesta 

(Islam, Hosen Beg et al. 2014).  

El desarrollo de resinas alquídicas puede separarse en dos periodos. El primer 

periodo desde 1847 hasta principios del siglo XX, durante esta época se 

estudiaron los productos de reacciones entre alcoholes polihídricos y ácidos 

polibásicos por intereses académicos y aplicaciones industriales. El segundo 

periodo desde 1918, con investigaciones de reacciones entre glicerol y anhídrido 

ftálico enfocadas en determinar el efecto de las formulaciones en las propiedades 

finales de las resinas (Boaventura 2005). 

En 1847, Berzelius reporto un producto resinoso formado por la reacción de ácido 

tartárico y glicerol. (Hempstead and Worthington 2005), en 1853 Berthelot obtuvo 

una resina a partir de glicerol y ácido canfórico, luego Van Bemmelen en 1856 

trabajó con glicéridos  obtenidos a partir de ácido succínico y ácido cítrico (Scheirs 

and Long 2005).  El producto más importante de esta clase, es decir, el producto 

de reacción de glicerol y anhídrido ftálico, fue descrito por primera vez en 1901 por 

Watson Smith (Gooch 2006).  
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Pero no fue sino hasta el periodo de 1910-1915 que el trabajo de desarrollo de 

resinas alquídicas se llevó a cabo en los laboratorios de General Electric Company 

(GEC) por la reacción entre glicerol, anhídrido ftálico y ácido linoleico (Carraher 

2003). En particular, en una patente presentada en 1912, Callahan M. J. mostró 

que la reacción entre el glicerol y anhídrido ftálico debe llevarse a cabo en dos 

etapas la primera, un acondicionamiento de la temperatura de reacción entre los 

100-230°C y otra de endurecimiento. Otras patentes de GEC de ese período 

mostraron que era posible incorporar pequeñas cantidades de ácido butírico, o el 

ácido oleico, o aceite de ricino, o ambos. Estos fueron los primeros de muchos 

acontecimientos que extendió la gama de resinas alquídicas, dando control sobre 

la flexibilidad o dureza, modificando la velocidad de curado, y la introducción de 

reacciones olefinicos de curado adicionales, en ese momento se hace referencia 

como "drying" (Scheirs and Long 2004). 

Los ingredientes principales de las resinas alquídicas, anhídrido ftálico y glicerol, 

ya estaban fácilmente disponibles en el momento del desarrollo de las resinas. En 

ese momento, el anhídrido ftálico se hacía por la oxidación catalítica de naftaleno 

con ácido sulfúrico. Sin embargo, un impulso considerable a la competitividad de 

los alquidos fue el desarrollo  alrededor de 1917 de un proceso mucho más barato 

para la obtención de anhídrido ftálico, basado en la oxidación catalítica en fase de 

vapor de naftaleno. 

En 1924, Kienle y Hovey comenzaron a estudiar la cinética de la reacción de 

poliesterificación entre el glicerol y anhídrido ftálico (Kienle and Hovey 1929). El 

avance de las resinas de poliéster insaturado, se mantuvo bastante lento hasta 

fines de la década de 1930, pero fue hasta 1933, después de iniciar la producción 

comercial de anhídrido maleico por oxidación catalítica del benceno; que el 

anhídrido maleico y el ácido fumárico se convirtieron rápidamente en las fuentes 

más importantes de los grupos insaturados en poliésteres. El mecanismo de 

"secado" de estas resinas por si solas y la adición de aceites secantes fue 

investigado por Bradley, Vincent y colaboradores, durante este período (Scheirs 

and Long 2004). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los poliésteres que contienen grupos 

insaturados, en particular los basados en ésteres maléico y fumárico con diversos 

dioles, crecieron mucho en importancia como constituyentes de estructuras de 

materiales compuestos, especialmente en combinación con fibras de vidrio para 

hacer poliésteres reforzados con vidrio (GRP). 

En los años 50 las resinas alquídicas llegaron a ser destacados aglutinantes para 

recubrimientos y fueron introducidos en las composiciones de las pinturas a base 

de agua. Desde los años 70, las pinturas a base de agua producidas de resinas 

alquídicas han capturado el mercado. El uso de resinas alquídicas durante este 
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periodo siguió aumentando debido a sus múltiples usos industriales y propósitos 

especiales como aglutinantes y tintas (Boaventura 2005). 

Hoy en día, las resinas alquídicas están bien establecidas en usos especializados 

y reemplazarlas es una tarea difícil. Además, los precios inestables del petróleo 

han aumentado el interés en polímeros hechos particularmente por recursos 

renovables (Boaventura 2005). 

 

1.2.2 Estudios cinéticos de poliesterificación en resinas  

 

El método habitual de cálculo para los estudios cinéticos de reacciones de 

policondensación fue desarrollado por Flory. Él dedujo las relaciones entre el 

grado de policondensación y el tiempo de reacción (Rethy 1971), donde el orden 

de reacción de las reacciones de poliesterificación aumenta durante el progreso de 

la reacción (Salmi, Paatero et al. 2004). 

Flory mostró que la poliesterificación auto catalizada es de primer orden con 

respecto a la concentración de grupos hidroxilo y que el orden aumenta 

continuamente con la conversión hasta segundo orden (Flory 1939). Se cree que 

este aumento del orden de la reacción se deriva del hecho que la constante 

dieléctrica del medio disminuye con la conversión, que a su vez afecta a la 

constante de equilibrio de ionización del ácido (Zetterlund, Weaver et al. 2002).  

En 1959 Tang y Yao, intentaron mostrar que poliesterificación es provocada por 

efecto catalítico de los iones de hidrógeno explicando que “Cuando el ácido 

dibásico y el glicol reaccionan en proporción equimolar, en presencia de un ácido 

extranjero como catalizador, el ion hidrógeno se deriva principalmente a partir del 

ácido añadido y la poliesterificación es por tanto una reacción de segundo orden. 

Por otra parte, en ausencia de ácido los iones de hidrógeno proceden de la 

ionización del ácido dibásico, y la reacción es una reacción de orden 2 1/2. 

Cuando el ácido dibásico y el glicol reaccionan en relación no equimolar, el orden 

de reacción de poliesterificación es más complicado, y haciendo modificaciones al 

método propuesto se ajusta a datos experimentales”(Tang and Yao 1959). 

Hamann, en 1968, estudio el proceso de esterificación y poliesterificación del 

ácido laurico y el alcohol laurílico, obteniendo ordenes de reacción en sistemas sin 

catalizador acido de tercer orden y en sistemas catalizados de segundo orden 

(Hamann, Solomon et al. 1968).  

En 1971, Rethy, por primera vez tiene en cuenta en sus cálculos el agua liberada 

durante la policondensación. Da paso a las relaciones cinéticas corregidas para la 
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producción de agua e ilustra el papel del agua en varios métodos de cálculo y sus 

efectos en los parámetros cinéticos. Rethy compara sus resultados con estudios 

anteriores y evidencia que, la constante de velocidad calculada por las ecuaciones 

de Flory es en realidad constante sólo para las reacciones de segundo orden; en 

órdenes superiores, depende del grado de policondensación. El error debido a la 

negligencia del agua de condensación es de 15-20 por ciento para las reacciones 

de segundo orden; en las reacciones de tercer orden, se eleva desde un valor 

inicial de 15 a 20 por ciento hasta 25-35 por ciento, como aumenta el grado de 

policondensación. En contraste con el método de Flory, las constantes de 

velocidad calculadas a partir de ecuaciones cinéticas utilizando grados 

aproximados de policondensación son iguales a sus valores corregidos pero los 

grados de policondensación difieren de los valores reales. Estas diferencias 

también dependen del grado de policondensación (Rethy 1971). 

Años más tarde, Fang, Lai y Lu, encontraron que, para un sistema reaccionante 

entre un ácido binario y un alcohol binario entre dos mecanismos de reacción, sin 

uso de un ácido fuerte como catalizador, y cuando las concentraciones tanto del 

ácido binario como del alcohol binario son iguales, las ecuaciones de velocidad 

son de segundo y tercer orden. Pero, al tratar los datos experimentales con las 

ecuaciones de segundo y tercer orden se observó que la ecuación de tercer orden 

ofrecía una desviación estándar menor comparada con los resultados obtenidos al 

someter los datos experimentales a la ecuación de segundo orden (Fang, Lai et al. 

1975). 

Lin y Hsieh en 1977, investigaron la poliesterificación entre el ácido adípico y 

etilenglicol en proporción no equimolar. Las ecuaciones cinéticas obtenidas eran 

muy diferentes de los obtenidos por Flory en sistemas equimolares. Además, 

sugirieron que el mecanismo de poliesterificación de un ácido dibásico y un glicol 

sólo puede explicarse por el efecto de la disociación de iones de hidrógeno a partir 

de ácido dibásico en glicol (Lin and Hsieh 1977). 

Hacia 1982, Chen y Wu, trabajaron con la poliesterificación de diácido y diol en 

presencia de ácido p-toluenosulfónico como catalizador. En relaciones molares de 

diol a diácido en rangos de 1.2 a 3.5. Los datos experimentales obtenidos no se 

ajustaron a las ecuaciones de velocidad convencionales tal y como aparecen en la 

literatura. Sobre la base de la formación de par iónico, la consideración de 

transferencia de protones a partir del ácido con el alcohol, la variación en la 

constante dieléctrica de la mezcla de reacción a medida que aumenta la 

conversión, y la inclusión de la reacción inversa debido a la presencia de agua sin 

eliminar, los investigadores propusieron un mecanismo de reacción y ecuaciones 

de velocidad. Además, la auto-catálisis (ausencia de ácido catalítico) también 

mostró relevancia (Chen and Wu 1982). 
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Beigzadeh estudió la poliesterificación de ácido adípico y fumárico con etilenglicol, 

tanto en ausencia y en presencia del ácido, y posteriormente trató de ajustar los 

datos a ciertos modelos, llegando a la conclusión que sólo el modelo propuesto 

por Chen y Wu (Chen and Wu 1982) daba un ajuste satisfactorio con las 

observaciones experimentales (Beigzadeh, Sajjadi et al. 1995, Zetterlund, Weaver 

et al. 2002). De los modelos propuestos por Flory (Flory 1939) Tang y Yao (Tang 

and Yao 1959),  Fang  (Fang, Lai et al. 1975) y Lin y Hsieh (Lin and Hsieh 1977) 

se encontró que eran incapaces de reproducir los datos experimentales.  

A principios de siglo XXI Salmi y colaboradores propuso un modelo simple de dos 

parámetros para la cinética de las reacciones de poliesterificacion. El modelo de 

cinética se basó en el verdadero mecanismo de reacción, es decir, en el turno de 

los equilibrios iónicos en la protolisis del ácido carboxílico durante la reacción y en 

la sustitución nucleófila bimolecular de los ácidos proteolizados con el alcohol. 

Además describió el aumento del orden de reacción de primero a segundo con 

respecto al ácido carboxílico como producto de esterificación. Salmi ensayo su 

modelo cinético con los datos clásicos de Flory obtenidos para el ácido glicol-

adípico de dietilenglicol y las reacciones de ácido adípico con el alcohol laurico. 

Este modelo proporciono una descripción excelente de los datos a través de toda 

la gama de conversiones de los ácidos carboxílicos y sugirió extender el método a 

nuevos sistemas de poliesterificación (Salmi, Paatero et al. 2004). 

 

1.2.3 Modelamiento basado en estudios de sistemas cinéticos de 

policondensación de resinas alquídicas. 

 

Los primeros trabajos que se encargaron de la simulación de procesos de 

polimerización (Policondensación en este caso), fueron desarrollados por Flory, en 

donde se dan las primeras clasificaciones de los tipos de polimerización donde se 

tienen en cuenta la naturaleza de los reactivos, y los tipos de cadenas formadas, 

trabajando bajo un modelamiento de tipo determinístico (Flory 1946). 

McQuarrie en 1967, introdujo el método estocástico en el modelamiento cinético 

de reacciones químicas presentando un sumario de aproximaciones estocásticas y 

aplicaciones para la cinética de reacciones químicas comparándolo con el método 

clásico (determinístico o cinético) obteniendo resultados que harían de la 

estadística otra manera para observar los fenómenos poliméricos (McQUARRIE D 

1967). 

En 1985, Louie y colaboradores, trabajaron a partir de la distribución de peso 

molecular modelando con el método determinístico de los momentos el estudio 
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cinético de los mecanismos de reacción por “free-radical chain polymerization” del 

metil metacrilato (LOUIE, CARRATT et al. 1985).   
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo Principal 
 

Determinación de los parámetros cinéticos de la reacción de policondensación 
entre el aceite de palma, etilenglicol y anhídrido ftálico. 

1.3.2 Objetivo Específicos 
 

 Determinar las características del aceite de palma crudo. 

 Obtener resinas alquídicas con la formulación establecida.  

 Determinar los parámetros cinéticos a través de un modelo matemático. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ACEITE DE PALMA 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) define a los cultivos oleaginosos como aquellos de los cuales se extraen 

aceites y grasas para su utilización en productos destinados a la alimentación 

humana y para fines industriales (Fedepalma 2015). El aceite de palma crudo o 

rojo, se trata de un aceite de origen vegetal obtenido del mesocarpio de la fruta de 

la palma (Elais guineensis) originaria del golfo de Guinea en África Occidental. 

Actualmente el cultivo de palma se ha extendido por todas las regiones tropicales 

del mundo (Esmiol 2008). Este aceite es considerado como el segundo más 

ampliamente producido sólo superado por el aceite de soya. Está constituido por 

una mezcla de ésteres de glicerol (triglicéridos) y es fuente natural de carotenos y 

vitamina E, Con base en el aumento significativo de su producción a nivel mundial, 

se han diversificado sus usos en campos como el de combustibles, detergentes, 

cosméticos, plásticos, farmacéuticos entre otros, ya que cumple con las 

especificaciones de productos requeridas en estos sectores (Gómez, Pérez et al. 

2014). El fruto de la palma es ligeramente rojo y este es el color que tiene el aceite 

sin refinar (Bonomie and Reyes 2012).  

La palma de aceite es un árbol monoico no ramificado, que crece a una altura de 

20 ± 30 m y puede vivir hasta 200 años, posee el más alto rendimiento de aceite 

por unidad de área de todas las plantas oleaginosas, ya que produce dos tipos 

distintos de aceite; el aceite de palma y aceite de almendra de palma (aceite de 

palmiste), los cuales están constituidos principalmente por triglicéridos y ácidos 

grasos libres, como mono y di acilgliceroles; se extraen mecánicamente de los 

frutos por prensas hidráulicas o de tornillo (Baryeh 2000). 

 

2.1.1 Producción mundial de aceite de palma 

 

En la proyección mensual hecha en abril 2016 el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA) estima que la Producción Mundial de Aceite de Palma 

2015/2016 será de 61,68 millones de toneladas. 

La Producción Mundial de Aceite de Palma del año pasado fue de 61,4 millones 

de toneladas. Los 61,68 millones de toneladas estimados este año podrían 

significar un incremento de 0,28 millones de toneladas o un 0,46% en la 

producción de aceite de palma alrededor del mundo. La tabla 1 muestra los 

principales países productores de aceite de palma. 
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Tabla 1 Principales productores de aceite de palma a nivel mundial. 

País Producción (Tm) 

Indonesia 33´000.000 

Malasia 19´000.000 

Tailandia 2´000.000 

Colombia 1´174.000 

Nigeria 970.000 

Otros 4´835.000 

Fuente: ITC: http://www.trademap.org 

El aceite de palma se mantiene como el aceite alimentario dominante, lo que 

representa un tercio del consumo total de aceites vegetales.  

Figura 1 Producción mundial de Aceite de Palma 

 

Fuente: http://www.trademap.org 
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Además, las aplicaciones industriales para el aceite de palma se están 

expandiendo, especialmente en Indonesia y Malasia (USDA 2015). La figura 1 

muestra la distribución mundial de la producción de aceite de palma. 

2.1.2 La industria de la palma en Colombia 

 

En Colombia, la palma de aceite fue introducida en 1932, pero sólo hasta 

mediados del siglo XX el aceite de palma comenzó  a ser comercializado a lo largo 

del país, respaldado por políticas gubernamentales encaminadas a desarrollar las 

tierras agrícolas y a abastecer a Colombia con aceite de palma producido 

localmente. El cultivo de la palma africana está distribuido en casi todo el país, en 

el cual participan al menos 16 departamentos (Gómez, Pérez et al. 2014). Según 

FEDEPALMA, Colombia tiene cuatro regiones palmeras, en las que se concentran 

55 núcleos productivos, en torno a las plantas extractoras: Zona norte: 

departamentos de Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, La Guajira y Antioquia 

(Urabá). Zona central: departamentos de Santander, Norte de Santander, sur de 

Cesar y Bolívar -Magdalena Medio. Zona oriental: departamentos de Meta, 

Cundinamarca, Casanare y Caquetá. Zona Occidental: departamento de Nariño, 

Cauca y Chocó (Seeboldt and Abdala 2010). La zona visitada en el marco de este 

análisis, se encuentra en la región central. 

Hoy Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma en el mundo, y 

participa con 1,4% del volumen mundial. Esta actividad es responsable de 6% del 

PIB agropecuario y genera cerca de 110.000 empleos directos y una cifra similar 

de indirectos (Revista Dinero 2015). 

Las exportaciones de Colombia en el sector del aceite de palma representan 
2,34% de las exportaciones mundiales, su posición relativa en las exportaciones 
mundiales es la numero 5. 

 

2.2 POLÍMEROS 

 

Los polímeros son moléculas muy grandes, o macromoléculas, formadas por la 

unión de muchas moléculas más pequeñas. Estas unidades más pequeñas se 

denominan monómeros antes de que se convierten en polímeros. De hecho, la 

palabra "polímero" tiene un origen griego que significa "muchos miembros". 

Algunos ejemplos de polímeros naturales son celulosa, lignina, almidón, y el 

caucho natural. Algunos de estos polímeros fueron utilizados por las primeras 

civilizaciones humanas para producir artefactos simples; por ejemplo, las pelotas 

de juego a partir de caucho natural para el juego de pelota de varias de las 

civilizaciones mesoamericanas. En la primera década de 1800, los polímeros 
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naturales comenzaron a ser modificados químicamente para producir muchos 

materiales, tales como caucho vulcanizado, algodón arma, y celuloide (Saldıvar-

Guerra and Vivaldo-Lima 2013).  

La reacción química en la que los polímeros se sintetizan a partir de monómeros 

se denomina polimerización; sin embargo, este es un término genérico, ya que hay 

una serie de mecanismos químicos que participan en diferentes reacciones de 

polimerización (Saldıvar-Guerra and Vivaldo-Lima 2013). 

Los polímeros sintéticos son materiales relativamente modernos, desde que 

entraron en la escena tecnológica y práctica en las primeras décadas del siglo XX 

(McINTYRE 2003).  

Además, dado el hecho de que los polímeros sintéticos son creados por 

reacciones químicas, las posibilidades de construcción de diferentes polímeros 

son prácticamente infinitas, solamente restringidos por las leyes químicas y 

termodinámicas y por la creatividad de la química de polímeros sintéticos. Estas 

posibilidades sin fin han dado lugar a una enorme variedad de polímeros sintéticos 

que encuentran aplicación en casi todos los campos imaginables de la actividad 

humana que se ocupa de la materia o los objetos físicos. Además, la enorme 

versatilidad estructural molecular que se deriva de las ricas posibilidades 

sintéticas, se traduce en materiales con propiedades extremadamente diversas, y 

por lo tanto las aplicaciones (Saldıvar-Guerra and Vivaldo-Lima 2013).  

 

2.2.1 Clasificación de los polímeros 

 

Dada la versatilidad de los polímeros, se pueden clasificar según diferentes 

criterios.  

2.2.1.1 Clasificación basada en la estructura 

 

Este es uno de los criterios de clasificación más antiguos e importantes propuesto 

originalmente por Carothers en 1929 y la que divide polímeros en dos tipos 

principales por su síntesis: polimerización por adición y polimerización por 

condensación.  

En la polimerización por adición, la unidad de repetición tiene la misma 

composición que la del monómero; la única diferencia es el cambio de los enlaces 

químicos con respecto a las del monómero. Por otro lado, en la polimerización 

por condensación, de acuerdo con la idea original de Carothers, algunos átomos 

del monómero se pierden como un compuesto de condensación cuando los 

monómeros reaccionan para formar la unidad de repetición del polímero. Algunos 
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años después de la clasificación original Carothers, hizo evidente que algunos 

polímeros, por ejemplo, de poliuretano, que es sintetizado por la reacción entre un 

diol y un disocianato, no genera ninguna molécula de condensación, por lo que no 

podría ser clasificado como un polímero de condensación; siendo que su 

composición química y estructura tenían mucho más en común con los polímeros 

de condensación que con los polímeros de adición; Por lo tanto, el criterio para la 

clasificación de un polímero de tipo condensación se cambió para incluir este tipo 

de casos. El criterio moderno aceptado determina que un polímero de 

condensación es el que satisface cualquiera de las siguientes condiciones: (i) 

algunos átomos del monómero se pierden como una molécula pequeña durante su 

síntesis o (ii) que contienen grupos funcionales como parte de la cadena principal 

del polímero, tal como éster, uretano, amida, o éter. Si un polímero no cumple 

ninguno de estos criterios, entonces es un polímero por adición (Patton 1962). 

2.2.1.2 Clasificación basada en el mecanismo 

 

Una segunda clasificación importante de polímeros fue propuesta por Flory en 

1953. Esta se basa en el mecanismo cinético de la reacción de polimerización. 

Flory clasifica polimerizaciones en dos categorías: 

Polimerización por crecimiento en etapas: El esquema más simple de esta 

polimerización implica la reacción de un monómero bifuncional AB, que contiene 

ambos grupos funcionales A y B en la molécula. Por ejemplo, A puede ser una 

amina y B un grupo de ácido carboxílico. Otro esquema implica la reacción entre 

dos monómeros bifuncionales del tipo AA y BB. En cualquier caso, cada uno de 

ligamientos del polímero implicara la reacción de los grupos funcionales A y B 

procedentes de dos moléculas (monómeros o cadenas). Algunos ejemplos de los 

polímeros sintetizados por este mecanismo son de poliuretano, poliamida, y 

poliéster  

Este mecanismo muestra las siguientes características: El crecimiento de la 

cadena se produce por pasos; En cada paso, una reacción entre los grupos 

funcionales pertenecientes a dos monómeros o cadenas se produce.  El tamaño 

de las cadenas aumenta gradualmente y de forma relativamente lenta. Cualquiera 

de las dos especies en el sistema puede reaccionar, siempre que posean grupos 

funcionales diferentes que no han reaccionado. El monómero desaparece a bajas 

conversiones. La conversión se mide en términos de los grupos funcionales 

reaccionando (Saldıvar-Guerra and Vivaldo-Lima 2013). 

Polimerización en cadena: Este se caracteriza por: Se requiere un generador de 

centros activos (por lo general un iniciador de radicales libres, aniones o cationes). 

El crecimiento de la cadena se produce por la propagación del centro activo 

(reacción en cadena del centro activo con monómero). El monómero sólo 
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reacciona con los centros activos. El monómero está presente en toda la reacción. 

Hay polímeros de alto peso molecular presente en cualquier momento durante la 

polimerización, por lo que el contenido de la reacción en cualquier momento son 

monómero sin reaccionar, el iniciador que no ha reaccionado, y el polímero de alto 

peso molecular. No hay cantidades significativas de especies de tamaño 

intermedio (dímero, trímeros, etc.). Dado que existe una clara distinción entre el 

monómero y el polímero, la conversión se mide en términos del monómero ya 

incorporado en una cadena polimérica (Saldıvar-Guerra and Vivaldo-Lima 2013). 

 

2.2.1.3 Clasificación por topología de cadena 

 

Dos polímeros que tienen la misma composición química pero diferentes 

topologías de cadena pueden exhibir diferencias profundas en la cristalinidad, 

propiedades físicas, comportamiento reológico, y así sucesivamente. Por ejemplo, 

las diferencias en la densidad, la cristalinidad, así como propiedades mecánicas y 

reológicas de LDPE y HDPE se derivan de la presencia o no de ramas cortas o 

largas a lo largo de la cadena polimérica. Las cadenas ramificadas tienen al 

menos una rama a lo largo de la cadena principal. Estas ramas se clasifican como 

corto (generalmente menos de 10 unidades de repetición) o larga, Las ramas 

también se pueden clasificar, de acuerdo con Flory, como trifuncional o 

tetrafuncional, en función del número de rutas que parten del punto de 

ramificación. Si las ramas están formadas por unidades de repetición (monómero) 

diferente de los que forman la cadena principal, el polímero ramificado es un 

copolímero de injerto. Polímeros reticulados son aquellos que forman una red 

tridimensional, son insolubles y tienen movilidad restringida (Saldıvar-Guerra and 

Vivaldo-Lima 2013). 

 

2.2.1.4 Homopolímeros y copolímeros 

 

Si sólo un tipo de monómero o unidad de repetición constituye la macromolécula 

(sin tener en cuenta los extremos de cadena), entonces la sustancia polimérica se 

denomina un homopolímero. Si, por otro lado, más de un tipo de unidad de 

repetición está presente en la macromolécula, la sustancia polimérica es un 

copolímero. Si la macromolécula se produce en el caso específico de una mezcla 

de reacción que contiene tres monómeros diferentes o unidades de monómero se 

denomina terpolímero. Dependiendo de la aleatoriedad o el orden en el que dos o 

más tipos de unidades de repetición están presentes en la macromolécula, hay 



 
15 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

diferentes tipos de copolímeros al azar, de bloque, alternativo, etc (Saldıvar-

Guerra and Vivaldo-Lima 2013).  

2.2.1.5 Otros 

Origen, Biodegradabilidad, volumen de producción. 

 

2.3 RESINAS 

Se entiende por resina cualquiera de las resinas naturales modificadas 

químicamente o sintéticos polimerizados físicamente similares. Incluye materiales 

termoplásticos tales como polivinil, poliestireno y polietileno y materiales 

termorígidos como poliésteres, epóxidos y siliconas que son utilizados con los 

estabilizadores, pigmentos y otros componentes para formar plásticos. 

Los diferentes tipos de resinas que existen se resumen a continuación: 

Tabla 2 Tipos de Resinas 

Tipo de resina 

Fenólicas 

Amínicas 

Poliésteres 

Alquídicas 

Policarbonatos 

Poliamidicas 

Poliamidicas aromáticas 

Poliuretánicas 

Polietericas 

Ámbar 

Gomorresinas 

Oleorresinas 

Lactoresinas 
Fuente: Autor 

2.3.1 Resinas alquídicas 

 

El termino alquídico describe un tipo especial de resinas de poliéster modificadas 

con ácidos grasos. Se producen a partir de la reacción entre un alcohol polihídrico 

(poliol), un ácido polibásico y un ácido graso monobásico. El palabra “alquídico” 

del inglés "ALKYD"  fue utilizado por primera vez por Kielen y Ferguson en 1927 

para describir los productos de reacción de alcoholes polivalentes (AL) con ácidos 

polibásicos (CID); (CID) fue cambiado posteriormente a (KYD) .Estos productos de 

reacción en bruto eran de naturaleza difícil, materiales frágiles, insolubles, de 

ninguna utilidad obvia. Cuando los ácidos grasos monobásicos se incluyeron en la 



 
16 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

mezcla de reacción, el producto se convirtió en una película soluble formando una 

resina alquídica "modificada con aceite". El adjetivo "modificada con aceite" se 

descartó posteriormente, y las nuevas resinas se conocen como alquídicas 

(Nanvaee, Yahya et al. 2009). Las resinas alquídicas son ampliamente utilizadas 

en la industria de los recubrimientos y pinturas. Se han convertido en las materias 

primas indispensables que se utilizan para la producción de acabados industriales 

y domésticos. También han sido parte de la industria de los recubrimientos desde 

1926 y han disfrutado de un crecimiento anual constante debido a su versatilidad y 

rendimiento en sustratos metálicos; estos polímeros se han convertido en una 

clase importante de resinas sintéticas, que representa más del 50% del total de los 

utilizados por la industria de la pintura (M. and C.Y. 2009).  La reacción alquídica 

se acepta como la reacción de formación de resina más versátil conocida, la cual 

se presta a una mayor variación interna o a la modificación por mezcla física o 

química con otros polímeros (Gan and Teo 1999).  

 

2.3.1.1 Producción mundial de resinas alquídicas 

 

Las resinas alquídicas representan el 45% de la producción mundial total de las 

materias primas para la producción de pinturas, con exclusión de los látex 

plásticos y dispersiones de polivinilo. Siendo Alemania y estados unidos son los 

mayores productores. En la figura 2 se muestra la producción mundial de resinas 

alquídicas. 



 
17 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Figura 2  Producción mundial de resinas alquídicas 

 

Fuente: http://www.trademap.org 

2.3.1.2 Materiales de proceso 

 

2.3.1.2.1 Ácidos grasos 

 

La inmensa mayoría de los ácidos monobásicos utilizados en resinas alquídicas 

son ácidos grasos de cadena larga de origen natural. Se pueden usar en forma de 

aceite o ácido graso libre. Los ácidos grasos libres están generalmente disponibles 

y clasificados por su origen, como, los ácidos grasos de soja, ácidos grasos de 

linaza, ácidos grasos de coco, etc. La propiedad de secado de las grasas y aceites 

está relacionada con su grado de insaturación, y por lo tanto, a los valores de 

yodo. El ácido linolenico es responsable de la alta tendencia al amarilleo de 

alquidos a base de ácidos grasos de aceite de linaza. Alquidos hechos con aceites 

no secantes o sus ácidos grasos tienen excelente color y estabilidad de brillo. Con 

frecuencia son la elección de esmaltes blancos y lacas industriales de cocción (Lin 

2005). Los ácidos más comunes son mostrados en la tabla 3: 

Tabla 3 Principales Ácidos Grasos presentes en Aceites Vegetales. 

ACIDO GRASO ESTRUCTURA PESOS EQUIVALENTES 

Ácido laurico CH3(CH2)10COOH 200 

Ácido esteriatico CH3(CH2)16COOH 284 
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Ácido oleico CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH 282 

Ácido linoleico CH3(CH2)3(CH:CH.CH2)2(CH2)7COOH 280 

Ácido linolenico CH3(CH2CH:CH)3(CH2)7COOH 278 

Ácido elaeostearico CH3(CH2)3(CH:CH)3(CH2)7COOH 278 

Ácido ricinoleico CH3(CH2)5CHOH.CH2CH:CH.(CH2)7COOH 297 

Ácido versatico  194 

Fuente: (Elliott 1993) 

Un ácido graso debe contener dos o más enlaces dobles si sus ésteres son para 

para aplicaciones de secado al aire. Los aceites de mezclas de ácidos grasos se 

derivan y se clasifican por su tipo de "secado", cuando los triglicéridos forman una 

película pegajosa en un tiempo razonable, 'semi secado' cuando una película 

delgada se espesa y, finalmente se gelifica, y 'no secado' cuando la exposición de 

una película delgada a la oxidación no produce ningún efecto de reticulación. Los 

aceites semi secantes contienen poco o no contienen ácidos grasos con más de 

dos dobles enlaces; estas se utilizan para producir colores más estables y 

duraderos en las resinas alquídicas de secado al aire (Elliott 1993). 

2.3.1.2.2 Polioles 

 

Por lo general, una mezcla de polioles que tienen una funcionalidad de 2 a 4 se 

utiliza en una preparación alquídica (Figura 3). Etilenglicol, dietilenglicol, 

propilenglicol, y neopentilglicol, son los dioles más importantes; glicerol y 

trimetilolpropano son trioles utilizados comúnmente; y pentaeritritol es el tetraol de 

elección. La elección del poliol es principalmente responsable del grado de 

ramificación de la resina alquídica. La flexibilidad de la resina también se ve 

influida por la distancia entre el glicol y grupos hidroxilo (Nanvaee, Yahya et al. 

2009). 

 

Figura 3 Principales polioles según su funcionalidad. 
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Fuente: (Learner and Getty 2007) 

 

2.3.1.2.3 Ácidos Polibásicos 

 

Debido a la facilidad de manejo, buen equilibrio de propiedades, y la economía, el 

ácido ortoftálico es el ácido polibásico más importante para la producción de 

resinas alquídicas. Se utiliza casi exclusivamente en su forma de anhídrido 

(anhídrido ftálico). El ácido isoftálico se usa como un sustituto del anhídrido ftálico 

cuando se requiere un secado más duro más rápido y más resistencia química al 

calor. El anhídrido maleico se utiliza a veces en cantidades limitadas en 

formulaciones alquídicas. La incorporación de esta materia prima en formulaciones 

alquídicas en general, mejora el color y resistencia al agua. Los ácidos dibásicos 

alifáticos más largos, en particular, adípico y ácido azelaico, se pueden utilizar 

como ingredientes menores para impartir flexibilidad en la estructura alquídica. 

Ácidos o anhídridos trifuncionales y tetrafuncionales, tales como anhídrido 

trimelítico y piromelítico, se incorporan para producir alquidos de alto índice de 

acidez. Compuestos clorados y bromados (por ejemplo, tetracloro y tetrabromo 

anhídrido ftálico) se utilizan para impartir propiedades retardantes del fuego a la 

resina (Nanvaee, Yahya et al. 2009). 
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Al igual que los polioles, los ácidos polibásicos se pueden clasificar de acuerdo a 

su funcionalidad como lo muestra la figura 4. 

Figura 4 Principales Ácidos polibásicos según su funcionalidad. 

 

Fuente: (Learner and Getty 2007) 

2.3.1.3 Síntesis de resinas alquídicas 

 

2.3.1.3.1 Reacciones de esterificación 

Cuando un alcohol reacciona con un ácido orgánico, se forma un éster y agua. 

       (1) 

Fuente: (Elliott 1993) 

Donde R= grupo orgánico y R´=grupo orgánico diferente. 

La reacción es reversible, y el agua podría removerse para que se forme el éster. 

Como la ecuación (2) muestra, la reacción toma lugar entre el grupo hidroxilo del 
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alcohol y el grupo carboxilo del ácido. Estos son los grupos funcionales en la 

reacción de esterificación. Los esteres también se forman cuando alcoholes 

reaccionan con anhídridos ácidos. Esta reacción resulta en la formación de un 

éster sin la formación de agua (Elliott 1993) 

         (2) 

Fuente: (Elliott 1993) 

El anhídrido ftálico es un componente usado en la mayoría de las resinas 

alquídicas. El anhídrido rompe su anillo para formar el mono éster cerca de los 

160°C. El grupo acido remanente en el mono éster ftalato empieza a reaccionar 

cerca de los 180°C. Si el anhídrido ftálico reacciona con una molécula de alcohol 

con dos grupos hidroxilo, se forma un poliéster lineal. 

(3) 

Fuente: (Elliott 1993) 

Porque, se necesitan n+1 moles de etilenglicol y n moles de anhídrido ftálico, la 

molécula de polietilenglicol ftalato termina en grupos hidroxilo. El peso molecular 

promedio se determina por el radio molar entre componentes. 

Si la molécula de glicerol reacciona con una molécula de ácido graso monobásico, 
se forma un monoglicérido. Si el etilenglicol en la ecuación (2) es reemplazado por 
el monoglicérido 
 

         (4) 
Fuente: (Elliott 1993) 

Se obtiene: 
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(5) 
Fuente:(Elliott 1993) 

 
El resultado es el llamado 'alquídico teórico ". Por desgracia, esta fórmula 
idealizada muestra un orden que no está presente en una resina alquídica real, 
que contendrá moléculas con una diversidad de pesos moleculares, formas y 
composiciones diferentes. Sin embargo, debido a que la funcionalidad media 
efectiva de los reactivos es 2, al menos en teoría, se produce una resina no 
gelificante. Poniendo esto de manera más formal: 
 

(6) 
Fuente: (Elliott 1993) 

 
Cuando FAV<2, las proporciones de la mezcla teóricamente no deberían dar lugar 
a un gel. Como en la ecuación 3, el peso molecular medio del polímero se controla 
por la relación entre el ácido bifuncional y los componentes bifuncionales del 
alcohol. El examen de la fórmula estructural idealizada muestra que la molécula de 
resina es terminada por grupos hidroxilo que están presentes en "exceso" sobre el 
número de grupos ácidos. Estos grupos hidroxilo en exceso no pueden reaccionar 
porque no hay suficientes grupos ácidos presentes. Por tanto, la fórmula anterior 
se puede reescribir (para el caso en el que los grupos OH están en exceso). 
 

(7) 
Fuente: (Elliott 1993) 

 
Este concepto de funcionalidad media es una base sobre la cual se puede basar 
un enfoque práctico para formular procedimientos de obtención de resinas no 
gelificantes. Como se mencionó anteriormente, las reacciones de esterificación, 
como se muestra en las reacciones 1, 3, 4 y 5 son reversibles. Es útil considerar 
los reactivos y productos de reacción (en un sistema cerrado a temperaturas 
superiores a 180 °C) como existentes en una forma de equilibrio dinámico en el 
que los grupos éster continuamente forman y se separan sin cambiar la 
concentración total de agua, alcohol, ácido o grupo éster. Un proceso similar se 
observa cuando un éster se calienta con cualquiera de los componentes de la 
reacción de esterificación (Elliott 1993). 
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2.3.1.3.2 Alcohólisis 

 

 Cuando un éster se calienta con un alcohol, se lleva a cabo alcohólisis. El plomo, 

calcio y metales alcalinos en forma de óxidos, hidróxidos o jabones metálicos se 

utilizan como catalizadores. 

(8) 

Fuente: (Soucek and Salata 2014) 

La ecuación (8) es un resultado idealizado. De hecho, se forma una mezcla en 

equilibrio que contiene triglicérido, diglicérido, monoglicérido y glicerina, de los 

cuales el componente principal es el monoglicérido alfa. Es posible determinar la 

cantidad de monoglicérido formado durante la reacción de alcohólisis. Sin 

embargo, en la producción práctica para resinas alquídica el punto final se toma 

generalmente como el punto en el que se alcanza la solubilidad en alcohol. En 

caso de duda un ensayo de esterificación con anhídrido ftálico puede llevarse a 

cabo. Si el resultado de calentar una cantidad de anhídrido ftálico y el producto de 

la alcohólisis a 240°C es una píldora granulada clara no grumosa, se dice que el 

equilibrio se ha alcanzado. Los productos de la alcohólisis se utilizan como una 

fuente económica de ácidos grasos en resinas alquídicas (Elliott 1993). 

 

 

2.3.1.3.3 Acidólisis 

 

Cuando un éster se calienta con un ácido, se produce la acidólisis. 
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(9) 
Fuente: (Elliott 1993) 

El punto final de la acidólisis por lo general se toma como el punto en el que la 
mezcla de la acidólisis es una mezcla clara y caliente. Al igual que con la 
alcohólisis, el producto es una mezcla aleatoria. La acidólisis se utiliza con 
frecuencia como un medio de ácidos rápido que incorporan una baja solubilidad 
tales como ácido isoftálico, en resinas alquídicas (Elliott 1993). 

 

2.3.1.3.4 Hidrolisis 

 

Cuando un éster se calienta en un sistema sellado con agua, el éster se hidroliza. 

Las trazas de ácido mineral o metales alcalinos se pueden usar como catalizador, 

pero se prefieren las reacciones no catalizadas ya que de ellas se obtienen 

productos más puros (Elliott 1993). 

 

 (10) 

Fuente: (Elliott 1993) 

Este proceso se utiliza en la producción comercial de ácidos grasos y glicerol. 

2.3.1.3.5 Transesterificación 
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Cuando dos ésteres se calientan, se someten a transesterificación. La 

transesterificación no puede evitarse durante el proceso alquídico, pero la tasa se 

cree que es más lenta que la alcohólisis, acidólisis o hidrólisis (Elliott 1993). 

(11) 

Fuente: (Elliott 1993) 

2.4 MODELAMIENTO 

 

Hay dos formalismos para describir matemáticamente el comportamiento temporal 

de un sistema químico espacialmente homogéneo: El enfoque determinista que 

respecta a la evolución en el tiempo como un proceso continuo, totalmente 

predecible que se rige por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias 

acopladas, (las "ecuaciones de velocidad de reacción "); el enfoque estocástico, 

que se refiere a la evolución en el tiempo como una especie de proceso aleatorio 

que se rige por una única ecuación diferencial (la "ecuación maestra") (Al-Harthi 

2011). 

El modelamiento estocástico (Método de Monte Carlo), involucra el uso de la 

teoría probabilística por reconstrucción del problema a tratar. Este método aunque 

muy poderoso, ignora la historia de la reacción, lo cual puede resultar en 

discrepancias significativas comparadas con la realidad. De otra manera, el 

método determinístico (Método de los Momentos) está basado en el 

aproximamiento cinético. Este método normalmente involucra la derivación de los 

balances de masa de los reactantes. Diferente al método estadístico, este método 

tiene “memoria” de la historia de la reacción. La combinación entre el método 

estadístico y el método determinístico puede resultar siendo una herramienta 

poderosa, como el método cinético de monte Carlo (Algoritmo de Gillespie) 

(Mastan and Zhu 2015). 

 

2.4.1 Método de los Momentos 

 

Método de los momentos es una poderosa herramienta de modelado en procesos 

de polimerización. El uso de momentos para modelar sistemas de polimerización 

fue iniciada por Bamford y Tampa. Este método ha sido ampliamente utilizado por 

muchos grupos de investigación para desarrollar modelos cinéticos para la 

polimerización convencional por radicales libres, polimerización por coordinación, 

la polimerización radical controlada, y otros, para procesos continuos lineales y 

polímeros ramificados, homo y copolimerización, en solución y polimerización de 
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superficie, por lotes.  Además, el método de momentos también se ha utilizado 

para modelar la cinética de modificación de polímeros tales como reticulación y 

degradación de los prepolímeros. Las evidencias de la versatilidad de método de 

momentos son abundantes en la literatura (Mastan and Zhu 2015). 

Una de las principales ventajas de método de momentos es que simplifica un 

número teóricamente infinito de las ecuaciones de balance de masa para las 

especies de la cadena en un conjunto mucho más pequeño y más manejable de 

ecuaciones. En este método, la información sobre las cadenas individuales se 

sacrifica para el cálculo rápido, por lo que sólo es capaz de predecir propiedades 

medias de los polímeros. Por ejemplo, el método de los momentos no puede 

predecir la distribución del peso molecular total y distribución de la densidad de 

ramificación. Más bien, se predice que el peso molecular y las medias de densidad 

de ramificación. A pesar de que el método de momentos no proporciona la 

predicción de la distribución total, hay muchos casos en que la información sobre 

las propiedades de cadena media es suficiente, especialmente en un entorno 

industrial. Por otra parte, para los casos en que se conoce el tipo de distribución, 

las propiedades medias pueden ser usadas para construir la distribución total. 

Además, el método de momentos puede predecir las propiedades promedio de 

cada población de la cadena, no sólo a toda la población. Esto permite la 

comparación de las propiedades entre las diferentes poblaciones de la cadena. 

Una de las limitaciones de método de momentos es que no tiene en cuenta la 

dependencia de longitud de la cadena en las constantes de velocidad de reacción. 

Sin embargo, hay muchas modificaciones propuestas en la literatura para superar 

esta limitación. Las constantes de velocidad dependen de la longitud de la cadena 

(Mastan and Zhu 2015). 

 

2.4.2 Método de Monte Carlo 

 

La simulación de Monte Carlo (MC) es un tipo de simulación que se basa en un 

muestreo aleatorio repetitivo y análisis estadístico para calcular los resultados. 

Este método de simulación está estrechamente relacionado con experimentos 

aleatorios, experimentos para los que el resultado específico no se conoce de 

antemano (Raychaudhuri 2008).  

Los métodos Monte Carlo son técnicas estocásticas que se utilizan desde 

economía a física nuclear para regular el flujo de datos. Pero la forma en que 

utilizan los métodos de Monte Carlo, varía de una aplicación a otra. Una plétora de 

algoritmos está disponible para el modelado de una amplia gama de problemas. 

Pero, para llamar a algo un experimento de "Monte Carlo", todo lo que tiene que 

hacer es usar números aleatorios para examinar el problema. El uso de métodos 
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de MC para modelar problemas físicos nos permite examinar los sistemas más 

complejos. Por ejemplo, la resolución de ecuaciones que describen las 

interacciones entre dos átomos es bastante simple; la resolución de las mismas 

ecuaciones para cientos o miles de átomos es imposible. Con los métodos de 

Monte Carlo, un sistema grande se puede muestrear en un número de 

configuraciones aleatorias, y los datos se pueden utilizar para describir el sistema 

en su conjunto (Al-Harthi 2011). 

En la década de 1960 los investigadores comenzaron a desarrollar un tipo 

diferente de algoritmo de Monte Carlo para los sistemas en evolución dinámica a 

partir de un estado a otro. La primera aplicación de este enfoque para un sistema 

de atomizado puede haber sido la simulación de reconocimiento de daño por 

radiación de Beeler en 1966 (Rubinstein and Kroese 2011). 

Gillespie en 1967 argumentaba que la formulación estocástica de la cinética 

química tiene una base física más firme que la formulación determinista, pero por 

desgracia la ecuación maestra estocástica es a menudo matemáticamente 

intratable. Hay, sin embargo, una manera de hacer los cálculos numéricos exactos 

en el marco de la formulación estocástica sin tener que lidiar con la ecuación 

maestra directamente. Es un algoritmo relativamente simple que utiliza un 

procedimiento de Monte Carlo rigurosamente derivado para simular 

numéricamente la evolución en el tiempo del sistema de un producto químico 

determinado. Al igual que la ecuación maestra, este "algoritmo de simulación 

estocástica" representa correctamente las fluctuaciones inherentes y las 

correlaciones que son necesariamente ignoradas en la formulación determinista. 

Además, a diferencia de la mayoría de los procedimientos para resolver 

numéricamente las ecuaciones de velocidad de reacción deterministas, este 

algoritmo no se aproxima a incrementos de tiempo infinitesimal dt por pasos de 

tiempo finitos Δt. La viabilidad y la utilidad del algoritmo de simulación se 

demuestra mediante su aplicación a varios sistemas, modelos químicos bien 

conocidos, incluyendo el modelo Lotka (Jansen 2012), la Brusselator (Enns and 

McGuire 2001)  y el Oregonator (Jansaku, Mahidon et al. 1985) (Gillespie 1977). 

Por otra parte, en reacciones de polimerización, la naturaleza estadística de 

crecimiento de la cadena y las reacciones de terminación de cadena hace de las 

teorías de probabilidad (especialmente métodos de simulación Monte Carlo) 

herramientas de gran alcance en este contexto. Debido a la capacidad de 

almacenar toda la información de las cadenas de copolimerización mientras tiene 

lugar la reacción, los métodos de simulación de Monte Carlo son capaces de 

calcular todas las distribuciones mencionadas anteriormente, así como sus valores 

medios. Por otra parte, el método de simulación Monte Carlo necesita sólo 

constantes de velocidad de reacción para simular reacciones de polimerización. 

Además, los métodos de Monte Carlo son capaces de considerar la composición y 
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propiedades azeotrópicas de copolímeros en buen acuerdo con los métodos 

experimentales y analíticos. Además de esto, las teorías de probabilidad se han 

utilizado ampliamente para simular diferentes sistemas de copolimerización. 

Debido a la naturaleza estadística de las reacciones de polimerización, los 

métodos de Monte Carlo se han utilizado como herramientas poderosas para 

simular muchas reacciones de polimerización. Muchos autores han utilizado 

métodos de Monte Carlo de diferentes maneras para estudiar un gran número de 

propiedades del polímero (Salami-Kalajahi, Najafi et al. 2009). 
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3 METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS 
 

Se utilizaron los siguientes reactivos: Aceite de palma neutralizado y deshidratado, 
xileno como agente extractor de marca Chemi grado analítico, los reactivos 
mostrados en la tabla 4 son utilizados en el proceso de caracterización, 
producción y de determinación en la síntesis de la resina alquídica. 
 
Tabla 4 Reactivos 

 

Reactivo Marca Reactivo Marca 

Anhídrido ftálico ACS Alfa USA Etilenglicol Panreac 

Hidróxido de sodio Chemi Glicerina 99,7% Chemi 

Fenolftaleína Chemi Metanol 99.8% ACS Panreac 

Yoduro de potasio Panreac Tiosulfato de Sodio Panreac 

Etanol 99.5% Panreac Ácido clorhídrico 36% Panreac 

Cloruro de sodio Chemi Éter etílico ACS  Panreac 

Benceno 99.8% Panreac Etanol 95% Panreac 

Verde de 
bromocresol 

Chemi Sulfato de sodio Panreac 

Hidróxido de Potasio Chemi Xileno Chemi 
Fuente: Autor 

Para procesar y analizar las materias primas y los productos se emplearon:  
 

Tabla 5 Equipos 

 

Equipo Marca 

Balanza analítica Adventurer OHAUS AR2140 

Plancha de calentamiento con agitación magnética Boeco MSH-300N 

Bomba de vacío Microsart 

Analizador Termogravimétrico SDT Q600 

Analizador infrarrojo  

Fuente: Autor 
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3.2 METODOLOGÍA 

 

Todas las pruebas de caracterización relacionadas a continuación se realizaron 
por triplicado minimizando las posibles fuentes de error para garantizar la 
reproducibilidad. 

 

3.2.1 Caracterización del aceite de palma. 
 

Este punto tiene como objetivo establecer las propiedades físico-químicas del 
aceite; principalmente aquellas necesarias en la formulación y que implican el 
estudio del proceso de síntesis de la resina. Básicamente se miden cuatro 
parámetros principales, Gravedad específica (densidad), Acidez, Índice de 
saponificación y finalmente el Índice de yodo. 

 

3.2.1.1 Densidad.  
 

Este parámetro se determinó siguiendo la norma ASTM D 5355 – 95 (anexo A).  

 

3.2.1.2 Índice de acidez.  
 

Aplicado la norma TP-TM-001C - Lubrizol. El volumen de KOH se registró para 
calcular el índice de acidez (anexo B). 

 

3.2.1.3 Índice de saponificación 

 

La medición del índice de saponificación se llevó a cabo siguiendo la norma D 
1962 – 85 (anexo C).  

También es posible calcular el valor de éster con la ecuación 3.1 y el peso 
molecular del aceite con la ecuación 3.2.  

        Ecuación 3.1 

 

EV = valor de ester, mg KOH/g 

https://lubrizol.com/Personal-Care/Documents/Test-Procedures/Schercemol%E2%84%A2-and-Hydramol%E2%84%A2-Esters-Test-Procedures/TP-SCHER_TM-001C_Acid_Value_Free_Fatty_Acid.pdf
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P = Índice de saponificación, mg KOH/g 

AV = Índice de acidez, mg KOH/g 

 

   
        

      
   

    
 

Ecuación 3. 2 

Donde: 

PM = peso molecular, g/mol 

P = Índice de saponificación, mg KOH/g 

 

3.2.1.4 Índice de yodo 

 

El índice de yodo de los aceites de palma fue determinado a través de la norma 
TP-TM-005C Lubrizol (anexo D). 

 

3.2.2 Formulación y síntesis de resina alquídica 

 
Inicialmente el proceso de formulación de las resinas alquídicas comprende la 
selección de los componentes base: 

 Aceite de palma tratado. 

 Poliol, etilenglicol. 

 Ácido polibásico, basado en algunos estudios previos que muestran la 
eficiencia y el gran uso, anhídrido ftálico. 

 Catalizador, hidróxido de potasio KOH. 

 Solvente, Xileno. 

Teniendo en cuenta el estudio realizado por Maldonado, se tomó en cuenta la 
formulación establecida con el uso de etilenglicol, debido a su tiempo de reacción 
y propiedades fisicoquímicas.(Maldonado 2015). La formulación es mostrada en la 
tabla 6. 

Tabla 6. Formulación para la síntesis de resinas alquídicas. 

Resina Aceite Glicerol Etilenglicol Anhídrido ftálico 

R 51,23 15,59 7,79 25,39 

Fuente: (Maldonado 2015) 
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3.2.2.1 Reactor para síntesis de las resinas 

 
La síntesis se realiza en un reactor de vidrio tipo Batch con capacidad de 120 ml, 
equipado con un agitador de paletas de teflón, accionado por un motor de 
velocidad variable, el cual permite mantener los reactivos en constante agitación 
durante el tiempo de operación; además posee manta de calentamiento térmico 
del mismo aceite de palma, que extrae la energía de resistencias térmicas 
acopladas al exterior de la manta metálica, lo cual permite lograr un rango de 
temperatura acorde a los recomendados en la literatura para el proceso. El control 
de la temperatura se logra por un controlador On/Off que acciona un actuador el 
cual permite el calentamiento de las resistencias térmicas. 
 
Durante la etapa de alcohólisis el reactor está equipado con un serpentín de reflujo 
de vidrio, trabajando a reflujo total, que utiliza agua como líquido refrigerante. En la 
etapa de poliesterificación se acopla al reactor, un refrigerante recto de tubos 
concéntricos, para condensar el agua y el xileno para recirculación al reactor. 
(Maldonado 2015) 
 
A continuación se muestra el reactor de pruebas con cada una de sus partes 
perfectamente señaladas. 
 
Ilustración 1.  Reactor de pruebas, vista isométrica. 

 
Fuente: (Maldonado 2015) 
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Ilustración 2 Reactor de pruebas, vista frontal. 

 

Fuente: (Maldonado 2015) 

 
 

 
Ilustración 3. Manta de calentamiento para el reactor. 

 

Fuente: (Maldonado 2015) 
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Ilustración 4. Reactor de pruebas en vidrio borosilicato, con agitador. 

 

Fuente: Autor 

3.2.2.2 Tratamiento del aceite  

 
El proceso tratamiento para el aceite de palma se realizó en dos etapas, 
neutralización del aceite de palma crudo y deshidratación del aceite neutralizado 
(Uzoh, Onukwuli et al. 2013). 
 

3.2.2.2.1 Neutralización de aceite de palma crudo. 

 

El aceite de palma se calentó hasta 60°C, se adicionó suficiente solución de NaOH 
2N para neutralizar el ácido graso libre hasta un pH de 7.0, manteniendo agitación 
constante; la reacción en este proceso viene dada por la siguiente ecuación: 

 

                       Ecuación 3.3 

 

3.2.2.2.2 Deshidratación del aceite neutralizado 

 

El aceite neutralizado se calentó hasta 90 °C con agitación constante y bajo una 
presión de vacío de 15 psi. Con estas condiciones la humedad del aceite se 
evapora y el aceite por lo tanto se vuelve seco. La deshidratación del aceite se 
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realiza al vacío para evitar un deterioro de la muestra debido al oxígeno. El aceite 
deshidratado se pesa para calcular la pérdida de aceite (Uzoh, Onukwuli et al. 
2013). 

 

3.2.2.3 Condiciones de operación. 

 

Se prepararon tres resinas alquídicas en función de los polioles glicerol y 

etilenglicol, aceite deshidratado y anhídrido ftálico; usando NaOH como catalizador 

y xileno como reactivo de extracción. La preparación se realiza en un reactor tipo 

batch agitado, equipado con una termocupla, baño de aceite térmico y 

condensador. En la síntesis de la resina alquídica, se involucran dos etapas, la 

alcohólisis del aceite deshidratado y la esterificación de los monoglicéridos. 

(Maldonado 2015). 

 

3.2.2.4 Alcohólisis de aceite deshidratado 

 

En esta etapa, los monoglicéridos fueron sintetizados por reacción del aceite con 

el glicerol. La alcohólisis de aceite se inició cargando al aceite al reactor y 

calentando hasta 140 °C, a esta temperatura, se introdujo el glicerol y el 

catalizador (NaOH, 0,3% peso), y se continuo el calentamiento hasta 235 ± 5 °C, 

manteniendo agitación constante de 400 rpm. La reacción se llevó a cabo hasta 

que una muestra de la mezcla reaccionante fue completamente soluble en 

metanol anhidro en una relación 1:3 volumen respectivamente, muestreando cada 

30 minutos. Después de finalizada la alcohólisis, la mezcla de se enfrió a 140°C 

antes de comenzar la poliesterificación.(Uzoh, Onukwuli et al. 2013),  

 

3.2.2.5 Poliesterificación de monoglicéridos 

 

Luego del enfriamiento hasta 140 °C, se procede a mezclar con el monoglicérido, 
el anhídrido ftálico y una cantidad menor de 8% de poliol. La temperatura de la 
mezcla se aumentó lentamente hasta alcanzar los 235 ± 5 °C (Islam, Hosen Beg 
et al. 2014), manteniendo la agitación constante en 400 rpm. El progreso de la 
reacción se monitoreó mediante la determinación periódica del valor ácido de la 
mezcla reaccionante. En el proceso de la reacción, la eliminación del agua de la 
mezcla se facilitó mediante la extracción con xileno. El vapor mixto generado se 
condenso y se separó aprovechando la diferencia de densidades, descartando el 
agua y recirculando el xileno al reactor en lapsos de tiempo no mayor a 10 min. El 
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xileno fue elegido por su punto de ebullición e insolubilidad en agua (Uzoh, 
Onukwuli et al. 2013). 

La determinación del valor acido de la mezcla, se llevó a cabo siguiendo la norma 
ASTM D1639-90, a intervalos periódicos como se muestra en la tabla:  (Ataei, 
Yahya et al. 2011, Oladipo, Eromosele et al. 2013). 

Tabla 7 Tiempo y Nomenclatura de muestras para la determinación de valor 
acido 

Reacción 1 Reacción 2 Reacción 3 

tiempo muestra tiempo muestra tiempo muestra 

0 1.1 0 2.1 0 3.1 

5 1.2 5 2.2 5 3.2 

7 1.3 7 2.3 7 3.3 

9 1.4 9 2.4 9 3.4 

11 1.5 11 2.5 11 3.5 

13 1.6 13 2.6 13 3.6 

20 1.7 20 2.7 20 3.7 

40 1.8 40 2.8 40 3.8 

60 1.9 60 2.9 60 3.9 

80 1.10 80 2.10 80 3.10 
Fuente: Autor 

 

3.2.2.6 Caracterización de las resinas obtenidas  

 

El proceso de caracterización de las resinas alquídicas fue realizado mediante la 
norma ASTM D2689-88 y comprende el estudio de propiedades físico-químicas 
como viscosidad, densidad, valor acido, contenido de no volátiles y resistencia 
química.  

Además se llevaron a cabo análisis por técnicas instrumentales como 
Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR), Análisis 
Termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) para obtener 
espectros que permitan determinar la estructura química del compuesto, la 
estabilidad térmica.  
 
A continuación se relaciona las normas de cada uno de los ensayos de 
caracterización realizados a la resina. 
 
 

3.2.2.6.1 Viscosidad 

A través de la norma ASTM D1545-13 (anexo E).  
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3.2.2.6.2 Densidad 

 

Teniendo en cuenta la norma ASTM D1475-13 (anexo F).  

 

3.2.2.6.3 Valor ácido 

 

Siguiendo la norma ASTM D 1639-90 (anexo G).  

 

3.2.2.6.4 Contenido de no volátiles 

 

A través de ensayo se determina la fracción de un barniz que no es volátil a la 
temperatura de la prueba mientras que los disolventes volátiles son expulsados. 
Este método de ensayo es aplicables a barnices y son útiles para los productores 
y usuarios en la determinación de contenido no volátil y en ocasiones son una 
medida apropiada de la formación de películas de materia en el barniz; basado en 
la norma ASTM D1644-01; método A (anexo H).  

 

3.2.2.6.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

La característica fundamental del TGA, es que sólo permite detectar procesos en 
los que se produce una variación de peso; es el caso de descomposiciones, 
sublimaciones, reducción, desorción, absorción, etc. Y no permite estudiar 
procesos como fusiones, transiciones de fase, etc. (Fernando Cardeño, Rios et al. 
2013) 
 

3.2.2.6.6 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

 

El IR se basa en la posibilidad que tienen las moléculas de rotar y vibrar a distintas 

frecuencias (modos normales vibraciones).  Se puede decir entonces, que en un 

espectro infrarrojo se pueden manifestar bandas asociadas a prácticamente todos 

los compuestos moleculares; cada una de estas bandas correspondería a un 

movimiento de vibración de uno de los enlaces dentro de la molécula y constituye 

la huella dactilar del compuesto (Fernando Cardeño, Rios et al. 2013). 
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3.2.3 Determinación de parámetros cinéticos 

 

El muestreo del valor acido se relaciona directamente al contenido de anhídrido 

ftálico, pero no directamente a las concentraciones de etilenglicol, glicerol y 

monoglicéridos de ácidos grasos, por tanto, se deben aplicar métodos adicionales 

para las mediciones. 

 

3.2.3.1 Toma de muestras 

 

Al iniciar el proceso de policondensación se cargaron los reactivos y se tomó la 

primera muestra, después se realizó un muestreo hasta el minuto 15 de reacción 

cada 5 minutos, por último se tomó una muestra final al llegar a un valor acido 

menor a 8 (aproximadamente 80 minutos después de haberse iniciado la 

reacción). Este procedimiento se adoptó después de analizar los perfiles de valor 

acido mostrados en los estudios de Maldonado y los resultados previos de 

seguimiento a la reacción mediante valor acido. Cada muestra tenía un peso 

aproximado de 5 gramos para garantizar la producción de ftalato de potasio 

alcohólico. (Maldonado 2015).  

 

3.2.3.2 Análisis de muestras 

 

Los perfiles de concentración están dados por los materiales que van 

reaccionando durante el proceso de síntesis, el anhídrido ftálico es fácilmente 

rastreable por el progreso del valor acido, pero, los polioles y el monoglicérido de 

ácido graso no ofrecen facilidad de detección. Para la identificación de los 

reactivos remanentes en la reacción en función del tiempo, se siguió el 

procedimiento planteado por (Gardner and Sward 1972), específicamente en la 

página 93. 

3.2.3.2.1 Identificación de Anhídrido ftálico 

 

La determinación del anhídrido ftálico se realiza por medio de la norma ASTM D 

563-88. Ver Ilustración 5 (anexo I) 
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3.2.3.2.2 Identificación de Ácidos grasos 

  

Con base a la norma ASTM D 1398–93 se realiza la determinación gravimétrica 

del total de ácidos grasos en las muestras de resina. El procedimiento 

experimental es mostrado en la ilustración 6. (anexo J) 

 

Ilustración 5 Montaje para la determinación de Anhídrido ftálico 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 6 Muestra de Análisis de Ácido Graso 

 

Fuente: Autor 
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3.2.3.2.3 Identificación de Etilenglicol y Glicerol 

 

Mediante la norma ASTM D 1615–60, se realizó la determinación de etilenglicol y 

glicerol en las muestras tomadas en función del tiempo de reacción. Ver ilustración 

7. (anexo K) 

Ilustración 7 Muestras para la determinación de Glicerol y Etilenglicol 

 

 

3.2.3.3 Modelamiento 

 

3.2.3.3.1 Mecanismo de Reacción 

 

Con base a los tipos de reacción que se producen en la síntesis de resinas 

alquídicas se propuso el siguiente mecanismo de reacción básico. 

Esterificación del Anhídrido ftálico con etilenglicol y formación del monómero A 

 

Fuente: Autor 
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Esterificación del Anhídrido ftálico con monoglicérido y formación del monómero B 

 

Fuente: Autor 

Esterificación del monómero A y B para la formación de la resina alquidica 

 Fuente: Autor 

A partir de este y con los datos obtenidos en el análisis de muestras, se realizó el 

análisis estequiométrico, para verificar el mecanismo, y obtener datos de reactivos 

incuantificables por los métodos de identificación utilizados como, concentraciones 

de monómeros A y B. 

 

3.2.3.3.2  Determinación de las contantes de velocidad 

 

La determinación de este parámetro se realizó mediante el análisis comparativo de 

órdenes en función a las concentraciones de anhídrido ftálico, etilenglicol y 

monoglicéridos, mediante la ecuación 3.3. Esta es la ecuación general de orden n, 

donde para el cálculo de las constantes de velocidad se hacen dos suposiciones, 

la primera que uno de los dos reactivos esta en exceso comparado al otro, 

posteriormente se ingresan los valores de concentración adquiridos 

experimentalmente y se determina el orden para cada reactivo. Una vez obtenidas 

las menores desviaciones en las velocidades se obtienen las constantes de 

velocidad para cada reactivo, una vez hecho esto se promedia la constante neta 

de cada reacción en función a las constantes de velocidad de cada reactivo. 

  
 
 
  

        

                  
 

Ecuación 3. 3 

Donde A, es la concentración en un tiempo n de un determinado reactivo, Ao es la  

concentración inicial del reactivo mencionado, n es el orden de reacción supuesto, 

t es el tiempo de reacción, y la constante de velocidad para el tiempo. 
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3.2.3.3.3 Método de monte Carlo 

 

Los siguientes pasos se realizan normalmente para la simulación Monte Carlo de 

un proceso físico. 

Generación del modelo estático 

Cada simulación de Monte Carlo comienza con el desarrollo de un modelo 

determinista, que se asemeja mucho al escenario real. En este modelo 

determinista, se utiliza el valor más probable (o el caso base) de los parámetros de 

entrada. Aplican las relaciones matemáticas que utilizan los valores de las 

variables de entrada, y los transforman en la salida deseada (Jansen 2012).  

En este caso, nuestro mecanismo de reacción es nuestro sistema estático, ya que 

este es la base del resto del código de programación y relaciona las variables de 

concentración de los reactivos y los productos (Jansen 2012). 

La identificación de distribución de entrada  

Cuando estamos satisfechos con el modelo determinista, añadimos los 

componentes de riesgo para el modelo. Como se ha mencionado antes, ya que los 

riesgos originados por la naturaleza estocástica de las variables de entrada, se 

trata de identificar las distribuciones subyacentes, en su caso, que rigen las 

variables de entrada. Este paso necesita los datos históricos de las variables de 

entrada. 

Las reacciones del mecanismo de reacción, las velocidades de reacción y el 

tiempo son las variables necesarias para realizar este paso en el proceso de 

modelado, ya que estas son las que me determinan como va a ser la 

descomposición de los reactivos, la formación del producto y la interacción de las 

moléculas reaccionantes (Raychaudhuri 2008).  

Generación variable aleatoria  

Después de haber identificado las distribuciones subyacentes de las variables de 

entrada, se genera un conjunto de números aleatorios (también llamadas variables 

aleatorias o muestras aleatorias al azar) de estas distribuciones. Un conjunto de 

números aleatorios, que consiste en un valor para cada una de las variables de 

entrada, será utilizado en el modelo determinista, para proporcionar un conjunto 

de valores de salida. A continuación, se repite este proceso mediante la 

generación de más conjuntos de números aleatorios, uno para cada distribución 

de entrada, y se recopila los diferentes conjuntos de posibles valores de salida. 

Esta parte es el núcleo de la simulación de Monte Carlo (Raychaudhuri 2008).  
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Análisis y Toma de Decisiones  

Después de recoger una muestra de valores de salida a partir de la simulación, se 

realizan análisis estadísticos sobre esos valores. Este paso proporciona confianza 

estadística de las decisiones que podrían tomarse después de ejecutar la 

simulación (Raychaudhuri 2008).  

 

3.2.3.4 Programación en Matlab 

 

Una vez definidas las reacciones y obtenidas las constantes de velocidad que son 

los parámetros necesarios para la simulación estocástica, se procedió  realizar la 

programación del método. 

3.2.3.4.1 Entrada de las velocidades de reacción 

 

Ya establecidas las reacciones principales, se asigna a cada una de estas la 

respectiva constante de velocidad de reacción tomadas de los valores 

experimentales. En la ilustración 8 se muestra la asignación de las constantes de 

velocidad para cada reacción.  

 

Ilustración 8  Entrada de las constantes de velocidad de reacción  

 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.4.2 Entrada del número de pasos o tiempo de reacción 
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El algoritmo de Monte Carlo requiere como parámetro de entrada, la definición del 

número de paso o del tiempo de reacción, con el fin de acotar el  cálculo. En la 

simulación se optó por introducir número de pasos, teniendo en cuenta que cada 

paso relaciona las interacciones moleculares que se producen y es una relación 

indirecta entre el tiempo de reacción y el número de choques efectivos producidos. 

Al final el programa origina el número de moléculas remanentes y producidas en la 

reacción. Ver ilustración 9. 

Ilustración 9 Entrada del número de pasos necesarias para la simulación 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.4.3 Condiciones iniciales y matriz trayectoria 

 

Una vez ingresados los parámetros de simulación anteriores, el método requiere la 

entrada adicional del número de moléculas iniciales. La reacción ocurre a 

temperatura constante y por lo tanto este parámetro no es considerado en la 

ejecución del programa.  

Al ser un método estocástico, las concentraciones iniciales por cada reactivo en la 

síntesis son esenciales que se tomen como número de moléculas para la 

ejecución del modelo. Asimismo, al llevarse a cabo la reacción en un volumen 

constante, el cálculo del número de moléculas se obtiene al relacionarse con el 

número de Avogadro. 

 

Tabla 8 Numero de moléculas iniciales ingresas al programa 

Compuesto Anhídrido Etilenglicol Monoglicérido 

Moles iniciales 0,1755 0,1304 0,1540 

Moléculas iniciales 1,0567E+23 7,8502E+22 9,27038E+22 

Fuente: Autor 

 

La matriz trayectoria, es una matriz que me sitúa cada tipo de molécula en una 

columna determina en la matriz, esta no tiene otro fin sino el de brindar un orden 

matemático para facilitar el cálculo, al igual que el número de pasos esta se 
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actualiza en el avance de la simulación. En la ilustración 10 se observan las 

condiciones iniciales y la matriz en el programa estocástico. 

Ilustración 10 Entrada de condiciones iniciales y matriz trayectoria 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.4.4 Ecuaciones de velocidad acumulativas 

 

Una de las cualidades del método estocástico, es la generación de la velocidad 

total de reacción a partir de las ecuaciones de reacción y constantes de velocidad. 

Este paso es un filtro de posicionamiento en función del avance de la reacción. 

Ver Ilustración 11. 

Ilustración 11 Velocidades de reacción acumulativas en el tiempo de 
reacción 

 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.4.5 Generación de la variable aleatoria 
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Los números aleatorios, relacionan un valor para cada una de las variables de 

entrada, y así proporcionar un conjunto de valores de salida. Dichas variables 

aleatorias son el foco esencial de la programación estocástica en este 

modelamiento, ya que cada valor, se relaciona a una ecuación de reacción situada 

en un punto del avance de la reacción. Es decir, el origen de la variable aleatoria 

es un numero entre 0 y 1, donde, proporciones igual al número de reacciones 

originan campos de ubicación de la reacción; en este caso, los intervalos al ser 

solo tres ecuaciones, tienen valores entre 0-0.33, 0.331-0.66 y 0,66-1, entonces, 

un numero aleatorio por ejemplo de 0,4, me origina una variable de salida en la 

reacción de obtención de monómero B. En este punto la probabilidad tiene la 

principal acción y el valor aleatorio se actualiza terminado cada paso, el código 

asociado a este procedimiento es mostrado en la ilustración 12. 

Ilustración 12 Números aleatorios y posición de la reacción 

 

Fuente: Autor 

3.2.3.4.6  Traducción de datos y resultados 

 

Una vez finalizado el conteo, el programa se detiene, pero los datos en este punto 

están representados en forma de matriz, así que se deben traducir los datos una 

forma que el usuario pueda leerlos fácilmente. La ilustración 13, muestra el código 

escogido para este proceso.  
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Ilustración 13 Paso de matriz a valores individuales por especie 

 

Fuente: Autor 

 

Los resultados obtenidos se representan en gráficos que muestran la disminución 

de reactivos y el avance de la reacción. 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN  Y ACONDICIONAMIENTO DEL ACEITE DE PALMA 

 

4.1.1 Caracterización del aceite de palma crudo 

 

Con base en los estudios realizados por Maldonado se trabajó con un aceite de 

acidez intermedia (Maldonado 2015). Los resultados de la caracterización para 

este tipo de aceite crudo se muestran en la tabla 7: 

Tabla 9 Caracterización Aceite de Palma crudo 

Prueba Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Índice de Acidez 13,4567 13,3876 13,6423 

Densidad 0,9367 0,9338 0,9351 

Índice de Saponificación 217,67 217,69 217,71 

Valor Ester 204,2133 204,3024 204,0677 

Peso Molecular 774,892 773,195 773,124 

Índice de Yodo 63,234 63,307 63,267 

Fuente: Autor 

4.1.2 Acondicionamiento del Aceite crudo 

 

4.1.2.1 Fusión 

 

La naturaleza fisicoquímica del aceite hace que a temperatura ambiente este 

tenga un estado sólido. Para el proceso de caracterización se elevó la temperatura 

a 60°C para garantizar que este se torne líquido. 
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Figura 5 Fusión del Aceite Crudo 

 

Fuente: Autor 

4.1.2.2 Saponificación 

 

Durante el proceso de neutralización del aceite con NaOH y NaCl; se observó la 

formación de jabones, el rendimiento de esta reacción fue aproximadamente del 

50% en masa de aceite puro. Este proceso garantiza que solo se ingresaran 

ácidos grasos en la alcohólisis ya que todas las impurezas se extraen con el jabón 

generado. 

Figura 6 Saponificación del Aceite de palma 

 

Fuente: Autor 
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4.1.2.3 Deshidratación 

 

La deshidratación fue la segunda parte del tratamiento aplicado al aceite, en este 

proceso, el color del aceite, a través de la eliminación de la humedad, cambia de 

un rojo opaco a un rojo cristalino traslucido, este proceso garantiza que no entrara 

agua a reaccionar en el proceso de alcohólisis, ya que esta ocasionaría la 

reversibilidad de la reacción.  

Figura 7 Deshidratación del Aceite tratado 

 

Fuente: Autor 

4.1.3 Caracterización del Aceite Tratado 

 

Para la caracterización del aceite tratado se evaluaron los mismos parámetros que 

para el aceite crudo los resultados se muestran en la siguiente tabla  

Tabla 10 Caracterización del Aceite Tratado 

Prueba Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Índice de Acidez 2,6354 3,221 4,509 

Densidad 0,9424 0,9432 0,9453 

Índice de Saponificación 216,4278 216,78 217,0122 

Valor Ester 213,7924 213,559 212,5032 

Peso Molecular 787,29 788,151 792,067 

Índice de Yodo 67,025 67,123 66,987 

Fuente: Autor 
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Al realizar el acondicionamiento de aceite se garantiza que solo ácidos grasos 

entren a la reacción de alcohólisis para la formación de los monoglicéridos. 

Asimismo, la deshidratación del aceite asegura que desde el principio no se va a 

generar un exceso de agua lo cual puede ocasionar reversibilidad en la reacción. 

 

4.2 FORMULACIÓN Y SÍNTESIS DE LA RESINA ALQUÍDICA 

 

4.2.1 Formulación 

 

El contenido de ácidos grasos presentes en el aceite de palma se tomó de Rincón 

y colaboradores, en la tabla 11 se observa los porcentajes mínimos, máximos y el 

promedio de los ácidos grasos de contenido significativo en el aceite de palma de 

la región central colombiana, al que pertenecen los aceites de la región norte 

santandereana.(Rincón and Martínez 2009)  

A partir de estos datos se establece que el ácido palmítico es el de mayor 

proporción y reaccionara en mayor parte para la formación de los monoglicéridos, 

por consiguiente, la formulación está basada en este ácido graso. 

Tabla 11 Porcentaje del contenido de ácidos grasos en el aceite de palma de 
la región norte santandereana  

Ácido Graso Valor mínimo Valor Máximo Promedio 

Laurico 0,32 0,46 0,39 

Miristico 0,88 1,116 0,998 

Palmítico 40,65 44,15 42,4 

Palmitoleico 0,1 0,321 0,2105 

Esteriatico 4,5 4,92 4,71 

Oleico 9,56 10,29 9,925 

Linoleico 0,24 0,43 0,335 

Linolenico 0,28 0,4 0,34 

Fuente: (Rincón and Martínez 2009) 

Realizado el estudio bibliográfico y las recomendaciones del trabajo realizado por 

Maldonado, se observó una reducción significativa en el tiempo de reacción con el 

uso de etilenglicol en la reacción de poliesterificación. Basado en esto, la 
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formulación se realizó siguiendo las recomendaciones establecidas por Maldonado 

y se muestran en la tabla 12 (Maldonado 2015). 

 

Tabla 12 Formulación para la síntesis de resinas alquídicas 

Reactivo Aceite Glicerol Etilenglicol Anhídrido ftálico 

Porcentaje 51,23 15,59 7,79 25,34 

Fuente: Autor 

4.2.2 Condiciones de operación 

Las condiciones de operación siguieron las pautas establecidas por el trabajo de 

Uzoh y  colaboradores, donde propuso rangos de optimización de las variables de 

operación, como tiempo, temperatura y cantidad de catalizador (Uzoh, Onukwuli et 

al. 2013).  

4.2.2.1 Alcohólisis 

Es un proceso de esterificación “one pot”, donde las moléculas de ácidos grasos 

forman monoglicéridos con las moléculas de glicerol, usando NaOH como 

catalizador para garantizar solo la formación de monoglicéridos y no otras 

variantes como diglicéridos y triglicéridos, además disminuye el tiempo de 

reacción (Uzoh, Onukwuli et al. 2013). Ver ilustración 14. 

Ilustración 14  Molécula de monoglicérido formada en el proceso de 
Alcohólisis  

 

Fuente: Autor 

Las condiciones de operación para la reacción de Alcohólisis de ácidos grasos en 

el laboratorio fueron para la formación de los monoglicéridos de ácido palmítico y 

glicerol se muestran en la tabla 13. 
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Tabla 13  Condiciones de operación de la Alcohólisis 

Variable Valor 

Temperatura de Carga 140°C 

Contenido de Catalizador 0,3% Peso 

Temperatura de Reacción 230°C 

Tiempo de Residencia 90 min 

Agitación 420 rpm. 

Presión Atmosférica 

Reflujo Total 

Fuente: Autor 

4.2.2.2 Poliesterificación 

 

En el proceso de poliesterificación los monoglicéridos formados en la etapa de 

alcohólisis reaccionan con el ácido ortoftálico formado a partir del anhídrido ftálico, 

para producir un monómero B, posteriormente, el etilenglicol adicionado reacciona 

con otra molécula de ácido ortoftálico formando un monómero A, como se muestra 

en el mecanismo de reacción mostrado en la metodología;  

 

Tabla 14  Condiciones de operación del proceso de poliesterificación 

Variable Valor 

Temperatura de carga 140 °C 

Temperatura de reacción 230 °C 

Tiempo de residencia 80 minutos 

Agitación  Constante 420 rpm 

Presión  Atmosférica 0,765 atm 

Extracción de agua  0,5 ml Solvente (xileno) 

Recirculación de solvente Manual cada 10 min  

Fuente: Autor 
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El monómero funcional de la resina alquídica se produce por la reacción de 

adición de los dos monómeros formados anteriormente. Las condiciones de 

operación de la poliesterificación se determinaron a partir de los estudios 

realizados por Maldonado y Uzoh, y se presentan en la tabla 14 (Maldonado 2015) 

(Uzoh, Onukwuli et al. 2013). 

4.2.3 Caracterización de la Resina obtenida 

 

Se realizaron 3 ensayos de síntesis de resinas alquídicas. Los resultados 

obtenidos además de consistentes fueron muy próximos en cada uno de los 

estudios de caracterización, garantizando así la reproducibilidad del método. En la 

ilustración 5 se muestra la formula estructural bidimensional y tridimensional 

teórica de la resina sintetizada. 

Ilustración 15 Monómero de Resina alquídica obtenida 

 

Fuente: Autor 

4.2.3.1 Densidad 

 

Tabla 15 Densidad de las resinas alquídicas a 25°C. 

Resina Densidad (gr/cm3) 

R1 1,05278 

R2 1,05635 

R3 1,05556 

Fuente: Autor 

Los valores presentan algunas diferencias que son explicadas por la materia volátil 

presente. El  tipo de resina influye en los valores de las densidades, los valores 

van desde 0.883-1.03 (Fumero and García 2005), en resinas alquídicas del mismo 

tipo a las de este trabajo el rango de densidades  depende de las concentraciones 

y los rangos van desde 0,8-0,96 (Islam, Hosen Beg et al. 2014), comparado a los 
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resultados obtenidos por (Maldonado 2015), la densidad obtenida es similar al 

valor de este.  

Gráfica 1 Densidad para cada resina 

 

Fuente: Autor 

4.2.3.2 Contenido de no volátiles 

 

El alto contenido de materiales no volátiles representa una gran ventaja en el 

producto obtenido, teniendo en cuenta la reducción de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles, los cuales son regulados por organizaciones ambientales. Este 

aspecto ambiental favorece su uso y aumenta las aplicaciones finales de la resina 

producida. 

Tabla 16 Contenido de no volátiles 

Resina % no volátiles 

R1 99,1 

R2 99,15 

R3 99,3 

Fuente: Autor 

En el grafico 2, se observa la poca variabilidad presentada en el ensayo de 

contenido de no volátiles, esto debido al volumen constante de xileno adicionado 

en la síntesis de las resinas alquídicas para la remoción de agua (CORREA and 

RESTREPO 2007) lo cual disminuye significativamente la cantidad de volátiles 

remanentes en las muestras finales de resina. El contenido de no volátiles también 

se asocia indirectamente a la viscosidad, ya que una resina con baja viscosidad 

indica que por lo general esta diluida en un material de alta volatilidad, lo cual 
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disminuye el contenido de solidos presentes. La norma colombiana NTC 1651, 

pone como mínimo el contenido de no volátiles en rango de 35- 42,9% 

dependiendo del ambiente donde se utilice (interiores o exteriores). (Anexo L) 

 

Gráfica 2 Contenido de no volátiles para cada resina 

 

Fuente. Autor 

 

4.2.3.3 Viscosidad 

 

En la tabla 17, se observan los valores de viscosidad de cada una de las 3 resinas 

con resultados muy cercanos. La viscosidad Gardner, es una medida común a la 

hora del cálculo de este parámetro en aceites y materiales de recubrimiento, un 

valor en la escala de Z5 es un valor medio-alto, y como se mencionaba 

anteriormente el contenido de no volátiles se asocia a la viscosidad en resinas 

alquídicas.  

Dado esto, los resultados de viscosidad y contenido de no volátiles concuerdan ya 

que ambos tienden a ser valores altos (Bailey, Padrón et al. 1961) 
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Tabla 17  Viscosidad dinámica, cinemática y Gardner para las resinas. 

Muestra Resina Viscosidad 

Dinámica (Poise) 

Viscosidad 

Cinemática (Stokes) 

Viscosidad 

Gardner 

R1 104,404 99,17 Z5 

R2 104,758 99,17 Z5 

R3 104,542 99,04 Z5 

 

4.2.3.4 Valor acido 

 

El valor acido, determina el final de la reacción, ya que este relaciona la cantidad 

de anhídrido ftálico presente en la reacción, cuando se alcanza un valor menor a 8 

se da por terminada la reacción. Se pueden observar en la tabla 18, que los 

resultados son consistentes para un tiempo de 15 minutos después de haber 

finalizado la reacción cuando la temperatura se tornó estable al ambiente, lo que 

garantizaba que aun si quedaba anhídrido ftálico en el recipiente este ya no 

reaccionaria. 

Tabla 18 Valor Acido de las resinas obtenidas 

Muestra 

Resina 

Valor acido 

R1 2,635 

R2 2,753 

R3 2,518 

Fuente: Autor 

4.2.3.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

 

En la gráfica 3 se aprecia que la descomposición térmica de las tres resinas inicia 

a los 250°C. En el rango entre los 250 y 375°C, se pierde entre el 50 y 52% peso, 

lo cual indica el deterioro de los enlaces esteres de cadenas ramificadas, la 

volatilización de ácidos grasos y glicerol unidos a la cadena principal; además de 

la destrucción de algunos enlaces saturados de los grupos carboxílicos presentes. 

Después de los 375°C y hasta los 405°C se lleva a cabo la destrucción de enlaces 

de la cadena principal, y luego el rompimiento del anillo bencénico del anhídrido 

ftálico y se convierte completamente en cenizas a los 480°C, con un porcentaje 
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aproximadamente de 2,7% peso de la muestra inicial. La estabilidad térmica se 

debe a la densidad de reticulación proporcionada por el anhídrido ftálico, y al ser lo 

suficientemente alta puede ser utilizada en cualquier tipo de aplicación, 

comparado al trabajo realizado por Islam, aunque el uso de anhídrido maleico, 

genera más resistencia térmica, el comportamiento es el mismo, cabe resaltar que 

la resistencia térmica depende del articulador del enlace en este caso de poliol 

que se use. (Islam, Hosen Beg et al. 2014).  

Gráfica 3  Análisis TGA para las muestras de resinas sintetizadas 
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Fuente: Autor 

4.2.3.6 Calorimetría Diferencial de Barrido 

 

El comportamiento de las resinas representado por la gráfica 4 evidencia 3 

características debido a su naturaleza como polímero termoestable. Primero, 

temperatura de transición vítrea; que se presenta cuando se aumenta la 

temperatura de un sólido amorfo y aparecen como una alteración (o pico) en la 

línea base de la señal registrada. Esto es, debido a que la muestra experimenta un 

cambio en la capacidad calorífica sin que tenga lugar un cambio de fase formal; en 

este caso las resinas muestran un comportamiento muy parecido, registrando la 

temperatura de transición vítrea en el rango entre 40 y 55°C. Comparado al trabajo 

realizado por islam, aunque usaron anhídrido maléico, el comportamiento del 

termograma es similar, mostrando cambios igualmente en puntos críticos. (Islam, 

Hosen Beg et al. 2014) 
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Gráfica 4 Análisis DSC para cada muestra de resina alquídica 
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Fuente: Autor 

A medida que aumenta la temperatura, la viscosidad tiende a disminuir, en cierto 

instante, la muestra alcanza eventualmente su temperatura de fusión (Tf) o 

temperatura de descomposición de las cadenas poliméricas, siendo esta la 

segunda característica, evidenciado por un pico endotérmico en la curva DSC; 

esta temperatura está en el rango de 370-375°C. 

Con el aumento de la temperatura se presenta la pérdida de enlaces 

intermoleculares entre la cadena polimérica y el anillo bencénico del anhídrido 

ftálico; y con esto las moléculas pueden obtener suficiente libertad de movimiento 

para iniciar su descomposición. Esto es conocido como temperatura de 

descomposición final (Tf), La temperatura de descomposición para las resinas, en 

todos los casos, es de 425°C, estos corresponden a los picos exotérmicos 

mostrados en el termograma, en este caso los picos superiores que validan la 

formación de la resina (Islam, Hosen Beg et al. 2014). 
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4.2.3.7 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier  

 

Gráfica 5  Análisis FT-IR para las muestras de resinas Alquídicas 

 

Fuente: Autor 

Los datos espectrales de FT-IR en la gráfica 5 de las resinas indican la presencia 

de vínculos importantes; grupo éster, dobles enlaces olefinicos entre otros picos 

característicos. Una banda ancha en 3550-3200 cm-1 indica la presencia de 

grupos OH. El grupo OH secundario de las moléculas en la cadena de 

monoglicérido, puede presentar mayor impedimento estérico, esto lo hace menos 

reactivo frente al ácido polibásico, y se ve reflejado en la intensidad de la banda de 

los hidroxilos (Maldonado 2015) (Fernando Cardeño, Rios et al. 2013). Una fuerte 

absorción debida a la vibración asimétrica y simétrica para -CH2 puede ser 

asegurada por el pico alrededor de 2850 cm-1 debido al tipo de cadena larga 

cristalina de los grupo alquilo presentes en la cadena polimérica, mientras que en 

2910 cm-1 aproximadamente, se anticipa la vibración extendida por -CH debido al 

grupo alquilo de cadena larga (Patel, Varaghuse et al. 2007).  

Para todos los tipos de resinas, los picos alrededor de 1730-1720 cm-1 

representan la vibración por estiramiento del grupo carbonilo (C=O) como 

consecuencia del grupo éster de tipo ftalato presente en la cadena polimérica; esto 

es producto de la polimerización de los monoglicéridos de ácidos grasos. La 

detección de picos entre las bandas de 1610 cm-1 y 1560 cm-1, indican la 



 
61 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

presencia de aromáticos C=C y las vibraciones de estiramiento C-O-C puede ser 

representada por los picos alrededor de 1,120 y 1350 cm-1 que representan 

compuestos alifáticos y aromáticos. El pico de absorbancia a alrededor de 730 cm-

1 se debe a -CH aromático en vibración de flexión. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS 

 

4.3.1 Toma de muestras 

Se llevaron a cabo dos tipos de toma de muestras, una para registrar el valor 

acido en función del tiempo, para el control del avance de la reacción y la 

segunda, para la cuantificación del contenido de los reactivos en la determinación 

de los parámetros cinéticos. 

Figura 8 Muestras para la determinación del Valor acido 

 

Fuente: Autor 

 

4.3.2 Análisis de muestras 

 

En la tabla 19 se observan los valores de las concentraciones calculadas a partir 

de los resultados obtenidos en porcentaje en masa. Usando estos datos se realizó 

el análisis comparativo con el fin de verificar el orden de la reacción respecto al 

anhídrido ftálico mostrado posteriormente. 
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Tabla 19 Concentraciones de los diferentes reactivos a partir de las muestras 
tomadas en función del tiempo de reacción  

TIEMPO (min) ANHÍDRIDO(mol) AC. GRASOS(mol) ETILENGLICOL(mol) GLICEROL(mol) 

0 1,8284 0,5172 1,3583 0,0732 

5 1,3760 0,4941 0,9817 0,0258 

10 0,6557 0,4746 0,6765 0,0173 

15 0,3184 0,4687 0,4694 0,0053 

80 0,0130 0,4440 0,1801 9,0117E-05 

Fuente: Autor 

 

4.3.2.1 Determinación del avance de la reacción 

 

La reacción de poliesterificación tiene un avance vertiginoso durante los primeros 

15 minutos y tiende a disminuir su velocidad con el transcurso del tiempo hasta 

llegar a estabilizarse. El patrón observado puede ser explicado en términos de las 

reactividades de los hidroxilos primarios y secundarios de monoglicérido con 

anhídrido ftálico. Por ejemplo, se ha sugerido que a una temperatura de 

aproximadamente 160 °C el anhídrido ftálico rompe sus enlaces monoester y por 

encima de los 180 empieza a reaccionar con los alcoholes polibásicos,(Maldonado 

2015) entonces, puede llamarse como un agente iniciador al anhídrido ftálico, el 

cual genera ácido ortoftálico que tiene los enlaces disponibles para iniciar la 

polimerización.  

En la gráfica 6 se puede observar el comportamiento repetitivo en las 3 resinas, 

donde se presenta la drástica disminución del valor acido en el periodo entre 0-20 

minutos, y la estabilización hasta los 80 minutos. Con estos resultados, se 

evidencia una gran velocidad de reacción en la primera parte de la polimerización, 

la cual es característica de este tipo de reacciones. 
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Gráfica 6 Resultados del análisis de las muestras  

 

Fuente: Autor 

Gráfica 7 Avance de la reacción 

 

Fuente: Autor 

En la gráfica 7, se observa claramente el comportamiento reiterado del anhídrido 

ftálico, se evidencia la tendencia en la disminución en los primeros 20 minutos, 

esto se debe a que el anhídrido ftálico se activa posteriormente se alcanzan y se 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IO
N

 (m
o

l/
L)

 

TIEMPO (min) 

ANHIDRIDO

AC. GRASOS

ETILENGLICOL

GLICEROL

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

V
al

o
r 

A
ci

d
o

 (
m

gK
O

H
/g

 R
es

in
a)

 

Tiempo (min) 

R1

R2

R3



 
64 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

superan los 180°C en la reacción química, en estos 20 minutos el valor acido es 

un indicador importante ya que se relaciona con el avance de la reacción, al ser el 

anhídrido el único aportador de grupos carboxilo en la reacción, la fácil 

determinación del valor acido en cualquier punto de la reacción lo hace un 

parámetro importante en el seguimiento de la reacción. 

4.3.2.2 Determinación de anhídrido ftálico 

 

Con el uso de la norma ASTM D 563-88, se cuantifico el anhídrido presente en 

tiempos n durante la reacción, dando así los primeros datos del consumo de los 

reactivos en la poliesterificación. Estos datos son fácilmente asociados a órdenes 

de reacción y velocidades de reacción y se muestran en la gráfica 8. 

Gráfica 8 Determinación de Anhídrido ftálico en función del tiempo 

 

Fuente: Autor 

 

4.3.2.3 Determinación de ácidos grasos 

 

Los resultados obtenidos siguiendo la norma ASTM D 1398-93 para la detección 

de ácidos grasos, se muestran en la tabla 19. La variación de la concentración en 

la reacción de poliesterificación es minina, debido a que el ácido graso reacciona 

en la alcohólisis para la formación de los monoglicéridos de ácidos grasos, pese a 

que la concentración observada en la etapa de poliesterificación es relativamente 

elevada, se observa en la gráfica 6 que esta varia muy poco en esta reacción. 

Viendo la poca diferencia en los resultados, estos valores no se toman en cuenta 
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en el modelo matemático, solo son la base para el cálculo estequiométrico de los 

monoglicéridos formados en la etapa de alcohólisis. Estos resultados se muestran 

en la tabla 20.  

 

4.3.2.4 Determinación de etilenglicol 

 

Con la norma ASTM D1615, se cuantifico el contenido de etilenglicol mostrados en 

la gráfica 9, dando como resultado los valores mostrados en la tabla 19, se 

observa un comportamiento similar al seguido por el anhídrido ftálico mostrado en 

la gráfica 6. A partir de estos datos se verifica el mecanismo de reacción mostrado 

en la metodología, donde la reacción de poliesterificación ocurre en 3 pasos 

principales, la activación de los reactivos por catálisis térmica, la formación de los 

monómeros A y B, con su respectiva esterificación para formar el monómero 

principal en los primeros 20 minutos de reacción y la poliesterificación del 

monómero principal para la formación de la cadena polimérica de la resina 

alquídica. 

 

Gráfica 9 Gramos de etilenglicol obtenidos del análisis de las muestras 
tomadas en función del tiempo de reacción. 

 

Fuente: Autor 
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Los datos mostrados en la tabla 22 fueron tratados bajo la suposición de orden n, 

a partir del análisis estequiométrico mostrado en la tabla 21, donde la desviación 

estándar de las velocidades de reacción dio resultados positivos a un orden de 

1.8, estos resultados son mostrados en la tabla 24. 

 

4.3.2.5 Determinación de glicerol 

 

Con la misma norma para la detección de etilenglicol se obtuvieron los valores del 

glicerol en función del tiempo de reacción en la etapa de poliesterificación, los 

resultados fueron muy similares a la concentración de ácidos grasos, donde se 

muestran casi constantes en la etapa de poliesterificación, así, estos datos 

tampoco son tomados como relevantes en el modelamiento. 

 

4.3.3 Modelamiento 

 

El modelamiento se llevó a cabo siguiendo los pasos del “Kinetic Monte Carlo 

Method”, (Zhang and Jansen 2010). Teniendo en cuenta que las constantes de 

velocidad dependen del tiempo, se debió utilizar el método de la primera reacción. 

Adaptando el método a la resolución de nuestro problema se siguieron los 

siguientes pasos, el primero fue hacer una lista de todas las reacciones 

determinando qué reacción se produce en primer lugar, luego se determinó la 

dinámica general de la reacción actualizando la posición de todas las partículas 

que no reaccionan, y por ultimo actualizar los valores para cada paso de la 

reacción. 

 

4.3.3.1 Reacciones 

 

El proceso de policondensación se caracteriza por tener una doble esterificación 

de Fisher donde se forman los monómeros básicos, acompañada por una última 

esterificación la cual origina el monómero principal. 

Dadas las condiciones de operación, el anhídrido ftálico pasa a su forma activa por 

catálisis térmica como ácido ortoftálico a los 180°C, siendo este el iniciador de la 

reacción; una vez alcanzada y superada esta temperatura, el iniciador reacciona 

con el etilenglicol y los monoglicéridos de ácido graso dando paso a los 

monómeros A y B, los cuales finalmente producen la resina alquídica. 
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4.3.3.2 Determinación de las velocidades de reacción 

 

Basado en los resultados obtenidos en las concentraciones de anhídrido ftálico, 

etilenglicol, ácidos grasos y glicerol se realizó el balance de masa de las 

reacciones de poliesterificación y alcohólisis para determinar los moles iniciales 

reaccionantes de monoglicéridos y los producidos de monómero A y B.  

Para la reacción de alcohólisis: 

F+G     D+C 

F= Glicerol, G= Aceite, D= Agua, C= Monoglicéridos 

Y en la reacción de poliesterificación: 

AF+EG+C     D+E 

AF= Anhídrido ftálico, EG= Etilenglicol, C= Monoglicéridos, D= Agua, E= Resina 

Alquídica 

Los cálculos estequiométricos por facilidad se realizaron utilizando la hoja de 

cálculo Microsoft Excel ® como programa base, los resultados se muestran en la 

tabla 19. En el proceso de alcohólisis se produjeron 0,15 moles de monoglicérido 

lo cual se traduce en 27,3gr de monoglicérido que ingresa a la etapa de 

poliesterificación, la producción de este reactivo tuvo un rendimiento del 85% en 

esta etapa de producción. 

 

Tabla 20 Balance de masa para la determinación de los moles iniciales de 
monoglicéridos producidos en el proceso de Alcohólisis 

 moles iniciales moles reaccionantes moles finales 

Aceite 0,1952 0,1540 0,0412 

Glicerol 0,1695 0,1540 0,0155 

Monoglicéridos 0,0000 0,0000 0,1540 

Agua 0,0000 0,0000 0,1540 

Fuente: Autor 

 



 
68 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Teniendo la cantidad de monoglicérido que reacciona en la poliesterificación, con 

las cantidades de anhídrido ftálico y etilenglicol, se realizó el respectivo balance de 

materia en función de los valores obtenidos en el tiempo de reacción, los 

resultados se pueden observan en la tabla 20. 

De ahí, las cantidad producidas del monómero A y B, fueron respectivamente, 

0,1131 y 0,0612 moles, siendo la cantidad de monómero A mayor que la de 

monómero B, debido al impedimento estérico ocasionado por el tamaño molecular 

del monoglicérido, el cual disminuye la probabilidad de choques efectivos entre el 

ácido ortoftálico y el monoglicérido. Contrariamente a este fenómeno el etilenglicol, 

al ser una molécula de tamaño muy pequeño comparada con el monoglicérido, 

esta reacciona fácilmente con el ácido ortoftálico. 

En función, a la tabla 19, se puede determinar la cantidad de anhídrido ftálico que 

reacciona por cada reacción monomérica, para determinar la tendencia de 

consumo del mismo, lo cual genera las velocidades de reacción del anhídrido 

ftálico en cada tipo de síntesis monomérica. 

 

Tabla 21 Balance de masa para la determinación de las cantidades de 
monómero A y monómero B 

Anhídrido Etilenglicol Monoglicérido Monómero A Monómero B 

0,1755 0,1304 0,1540 0,0000 0,0000 

0,1321 0,0942 0,1467 0,0362 0,0073 

0,0630 0,0649 0,1069 0,0655 0,0471 

0,0306 0,0451 0,0944 0,0853 0,0596 

0,0012 0,0173 0,0928 0,1131 0,0612 

Fuente: Autor 

En la tabla 21, se observa el comportamiento del consumo de anhídrido ftálico. 

Para facilitar la visualización de los cambios la tabla expone los valores en moles y 

gramos consumidos, sabiendo que la cantidad inicial de anhídrido en moles era de 

0,1755 y de 25,97 gr. 

 

Tabla 22 Cantidades de Anhídrido ftálico reaccionantes en las obtenciones 
de monómero A Y monómero B  

Moles  
monómero A 

Moles monómero Gramos Gramos 
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B monómero A monómero 

0 0 0 0 

0,0362 0,0073 5,3517 1,0761 

0,0655 0,0471 9,6877 6,9743 

0,0853 0,0596 12,6307 8,8243 

0,1131 0,0612 16,7409 9,0531 

Fuente: Autor 

El análisis para la determinación de las constantes de velocidad de reacción fue 

un análisis comparativo entre las desviaciones estándar para diferentes órdenes 

de reacción, donde se escogió el orden con menor desviación estándar 

presentado, ya que entre menor sea este parámetro, mejor será la predicción del 

comportamiento reactivo. 

Tabla 23 Análisis comparativo entre las constantes de velocidad de reacción 
presentadas para el respectivo orden de reacción 

Constantes de velocidades de reacción con órdenes supuestos 

ANH - ET ANH - M ET M 

0,02838 0,00473 0,05805 0,00707 

0,03252 0,02007 0,07305 0,02990 

0,03450 0,01876 0,08740 0,02797 

0,01239 0,00366 0,04935 0,00545 

Fuente: Autor 

Las constantes de velocidad (k) obtenidas a partir del anhídrido que reacciona 

tanto con el etilenglicol (ANH-ET) y el monoglicérido (ANH-M), son las de menor 

desviación estándar y se presentaron a partir de la suposición de un orden de 

reacción dos, concordando con los estudios realizados por (Beigzadeh, Sajjadi et 

al. 1995). Los órdenes de reacción que mejor ajustaron las constantes de 

velocidad para el etilenglicol (ET) y el monoglicérido (M), fueron respectivamente 

de 1.8 y 1.7. 

Tabla 24 Constantes de velocidad para cada reactivo involucrado en el 
proceso 

Sustancia ANH - ET ET ANH - M M 
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k 0,034500959 0,092956774 0,018755428 0,026258366 

Desv estándar 0,010035637 0,016523804 0,008815249 0,012267081 

K neta 0,06372887 0,022506897 

Fuente: Autor 

De la tabla 23, se puede observar que la constante de velocidad del anhídrido y el 

etilenglicol es mucho mayor a la constante presentada por la reacción con el 

monoglicérido, esto verifica el impedimento estérico ocasionado por el tamaño de 

la molécula de este último.  

 

4.3.3.3 Programación en MatLab 

 

El modelo estocástico del método cinético de Monte Carlo desarrollado para este 

trabajo, mostro además de ser una herramienta poderosa, tener una fácil 

programación y una buena predictibilidad de los datos. 

La grafica 10 muestra el número de moléculas de todos los compuestos 

involucrados en la reacción con el número de pasos suministrados al programa, en 

este punto al igual que en la identificación del anhídrido ftálico y etilenglicol.  

Se observa la tendencia en la disminución de la velocidad de reacción después de 

un determinado tiempo o como se ve en la gráfica después de la reacción de 

cierto número de moléculas de anhídrido, esta reducción se origina por la 

disminución de choques efectivos debido al aumento de moléculas de monómero 

y resina, lo cual genera impedimento al disminuir la probabilidad de reacción. 
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Gráfica 10 Numero de moléculas de reactivos y productos vs número de 
pasos 

 

Fuente: Autor 

Dicho punto de inflexión, posee un número de moléculas de anhídrido ftálico de 

1,794x1022, que comparado al de los resultados experimentales de 1,84x1022, que 

en términos molares son respectivamente 0,0298 moles de anhídrido teóricos y 

0,03057 experimentales, el cual tiene una desviación del 2,5%. Es decir, este 

momento sirve como primer punto comparativo entre lo experimental y teórico. Los 

valores de la gráfica 10 se pueden traducir también en función del tiempo de 

reacción y hacer una comparación entre el avance de la reacción entre el número 

de moles experimentales y teóricos de los reactivos con respecto al tiempo. 
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Gráfica 11  Comparación entre valores molares de anhídrido ftálico 
experimentales y teóricos en función al tiempo de reacción 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 12 Comparación entre valores molares de etilenglicol experimentales 
y teóricos en función al tiempo de reacción 

 

Fuente: Autor 
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Gráfica 13 Comparación entre valores molares de monoglicéridos 
experimentales y teóricos en función al tiempo de reacción 

 

Fuente: Autor 

En las gráficas 11-13, se observan las tendencias experimentales y teóricas del 

anhídrido ftálico, etilenglicol y monoglicéridos, donde las discrepancias observadas 

entre los resultados obtenidos por el método cinético de Monte Carlo y los 

resultados experimentales siguiendo la guía establecida por el (Gardner and 

Sward 1972) en el uso de las normas ASTM para la identificación de diversos 

compuestos de interés, son mínimos, es decir, el modelamiento de la reacción, 

predice satisfactoriamente el proceso de policondensación de la resina alquídica a 

base de monoglicéridos de aceite de palma y glicerol, etilenglicol y anhídrido 

ftálico. 

Al comparar los datos, se refleja el decrecimiento y la fuerte tendencia en ambos 

casos (experimental y teórico) en la disminución de la velocidad de reacción 

superando los 15 minutos de reacción.  

En la tabla 25 se presentan la comparación entre los resultados experimentales y 

teóricos de la concentración y los tiempos de reacción. Se puede observar que los 

valores dados por el modelo matemático para el anhídrido ftálico, etilenglicol y 

monoglicérido se ajustan satisfactoriamente a los resultados experimentales. 
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Tabla 25 Datos experimentales y teóricos de tiempo y cantidad de reactivos. 

Experimental Teórico 

Anhídrido Ftálico 

Tiempo Moles Tiempo moles 

0 0,17553 0,00 0,1755 

5 0,13210 4,41 0,1323 

10 0,06295 11,53 0,0626 

15 0,03057 14,92 0,0298 

80 0,00125 78,89 0,0011 

0 0,17553 0,00 0,1755 

Etilenglicol 

tiempo moles tiempo moles 

0 0,1304 0,00 0,1304 

5 0,0942 4,41 0,0961 

10 0,0649 8,81 0,0655 

15 0,0451 12,37 0,0460 

80 0,0173 78,89 0,0219 

Monoglicéridos 

tiempo moles tiempo moles 

0 0,1540 0,00 0,1540 

5 0,1467 4,41 0,1450 

10 0,1069 14,41 0,1075 

15 0,0944 16,95 0,0992 

80 0,0928 79,78 0,0881 

Fuente: Autor 
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5 CONCLUSIONES 

 

La síntesis de resinas alquídicas a partir de materia prima renovable, está en 

auge, y actualmente se llevan a cabo diversas investigaciones con objetivo de 

mejorar la biodegradabilidad, optimizar las propiedades fisicoquímicas y mejorar el 

rendimiento de las reacciones involucradas. 

El aceite de palma como materia prima para la obtención de monoglicéridos 

utilizados en la industria de las resinas alquídicas, es una fuente renovable y 

nueva en este campo. 

La producción de aceite refinado a partir de aceites crudos de acidez intermedia 

tuvo un rendimiento aproximado del 50%. El aceite refinado junto con el glicerol es 

la fuente de monoglicéridos, con un rendimiento del 95% en función al glicerol en 

el proceso de alcohólisis.  

La síntesis de la resina alquídica a partir de monoglicéridos de aceite de palma, 

etilenglicol y anhídrido ftálico, fue un proceso repetitivo en donde en cada serie de 

montajes se observaron resultados similares a partir de la comparación de las 

curvas de acidez de cada lote productivo. 

El uso de xileno como agente de extracción propuesto por (Patton 1962) permite 

eliminar el agua producida sin alterar la velocidad de reacción y aumentando la 

conversión de la resina. 

Las curvas de acidez de las resinas obtenidas fueron el primer parámetro donde 

se observa el comportamiento de la reacción, permitiendo la primera estimación 

de orden de reacción, y pautaron al anhídrido ftálico como el compuesto clave en 

el proceso de doble esterificación de Fisher. 

La síntesis de la resina alquídica se clasifica como una reacción de esterificación 

“one pot”, donde, se subclasifica como una reacción de doble esterificación de 

Fisher para la obtención de monómero A y B, que dan origen a la resina final. 

Las normas ASTM y Lubrizol usadas en la caracterización y determinación de 

componentes de interés garantizan la verificación de los resultados obtenidos 

La adquisición de conocimiento sobre parámetros cinéticos de reacciones de 

esterificación en síntesis de resinas alquídicas, ofrecen un mejor entendimiento del 

proceso productivo y abren un campo de investigación asociado al aumento de 

rendimientos y calidades de las resinas obtenidas. 

Los modelos de reacciones poliméricas originan ecuaciones que explican en 

función de expresiones matemáticas, sistemas reaccionantes complejos. 



 
76 

 

 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Los algoritmos estocásticos como métodos de modelamiento de procesos, son 

herramientas importantes con un fácil entendimiento, ya que los pasos a seguir, 

son detallados y sencillos. 

El modelo cinético de Monte Carlo el cual fue el producto de los modelos “dynamic 

Monte Carlo Method” y “Gillespie algorithm”, utilizado en este trabajo, presentó un 

buen comportamiento en la predicción de datos. 

El análisis comparativo para la determinación de las constantes de velocidad a 

partir de la ecuación general de orden n, dio como resultado órdenes y constantes 

de velocidad que explican junto con sus ecuaciones de manera muy detallada el 

comportamiento de las reacciones de obtención del monómero A y B, además de 

las cantidades de agua y resinas producidas. 

En la obtención del monómero A el orden de reacción del anhídrido ftálico fue de 2 

y del etilenglicol de 1.8 durante los primeros 20 minutos de reacción, luego se 

propuso un orden de 1.5 para el anhídrido y de 1 para el etilenglicol para el resto 

de la reacción. 

En la obtención del monómero B el orden de reacción del anhídrido ftálico fue de 2 

y del monoglicérido de 1.7 durante los primeros 20 minutos de reacción, luego se 

propuso un orden de 1.5 para el anhídrido y de 1 para el monoglicérido para el 

resto de la reacción. 

Los órdenes y velocidades de reacción obtenidos, ingresados en el modelo 

estocástico, generaron datos que, comparados con las concentraciones de 

etilenglicol experimentales, ofrecían un modelo predictivo cercano a este 

comportamiento en el proceso de síntesis. 

La formulación, síntesis, caracterización se llevó a cabo satisfactoriamente, 

encontrando resultados predichos por la teoría. Asimismo, se determinaron los 

parámetros cinéticos para el sistema reaccionante propuesto que permiten 

profundizar en un campo de la investigación del cual no se tenía información.  
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6 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

La formulación de la resina alquídica juega un papel importante en las 

propiedades finales, ya que el exceso de alguno de sus reactivos se traduciría 

directamente en un cambio en la funcionalidad por ende en la gelación de la 

resina. Aunque en este proyecto se tuvieron en cuenta estos parámetros se 

recomienda el análisis continuo del aceite tratado ya que las variaciones en las 

concentraciones de los ácidos grasos podrían generar una mala formulación, 

haciendo que, no se añada el suficiente glicerol para que reaccione con todos los 

ácidos grasos, o por lo contrario el glicerol se suministre en exceso, lo que 

generaría interferencia en la reacción de poliesterificación. 

Se recomienda mirar rigurosamente las concentraciones de anhídrido ftálico que 

se ingresan en la reacción de poliesterificación, ya que al ser este el reactivo de 

mayor importancia que tiene el rol de iniciador y de reactivo limite, la falta de ese 

acido polibásico ocasionaría el exceso de uno de los monómeros que conforman 

el monómero principal, debido a esto no se alcanzaría el nivel de producción de 

resina deseado. 

Para estudios cinéticos futuros, se recomienda el estudio de los parámetros 

cinéticos con la adición de uno de los reactivos en exceso controlando la 

concentración del otro, y viceversa, esto, para tener mayor control en el tiempo de 

reacción de cada componente y en la determinación de los parámetros cinéticos 

individuales. 

Con el fin de obtener la mejor conversión de monoglicéridos, se recomienda 

realizar la adición de anhídrido ftálico primero en la reacción, dando espacio para 

que esté compuesto reaccione completamente para luego iniciar la adición del 

etilenglicol para la formación del monómero B y terminar con la producción de la 

resina alquídica. 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo A. Norma ASTM D 5355-95 para la determinación de la gravedad 

especifica en aceites y líquidos grasos 
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8.2 Anexo B. Norma TP-TM-001C - Lubrizol, para determinación del índice 

de acidez. 
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8.3 Anexo C. Norma ASTM D1962-85 para determinación del índice de 

saponificación 
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8.4 Anexo D. Norma TP-TM-005C Lubrizol, para determinación del índice de 

yodo. 
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8.5 Anexo E. Norma ASTM D 1545-98 para la determinación de la viscosidad 

por el método de burbuja 
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8.6 Anexo F. Norma ASTM D 1475-13 para la determinación de la densidad 

de líquidos de recubrimiento y materiales relacionados 
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8.7 Anexo G.  Norma ASTM D1639-90, para la determinación del valor acido 

de la resina. 
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8.8 Anexo H. Norma ASTM D1644-01, método A, para la determinación del 

contenido de no volátiles en las resinas. 
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8.9 Anexo I. Norma ASTM D 563-88, para la determinación del contenido de 

anhídrido ftálico en resinas alquídicas. 
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VALORES EXPERIMENTALES ANHÍDRIDO FTÁLICO % 

MUESTRA 5 MUESTRA 4 MUESTRA 3 MUESTRA 2 MUESTRA 1 

S 5,7833 S 4,8863 S 4,5074 S 4,0327 S 6,4083 

V 51,23 V 56,3 V 43,9 V 34,5 V 30,836499 

N 0,48 N 0,48 N 0,48 N 0,48 N 0,48 

P 3,4192 P 4,1651 P 3,7298 P 3,8237 P 5,287 

K 3,39839328 K 3,7347168 K 2,9121504 K 2,288592 K 2,04557 

A 0,18477913 A 4,52376668 A 9,3167865 A 19,5509576 A 25,9787845 
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8.10 Anexo J. Norma ASTM D 1398- 93, para la determinación del contenido 

de ácidos grasos en resinas alquidicas. 
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VALORES EXPERIMENTALES ÁCIDOS GRASOS% 

MUESTRA 5 MUESTRA 4 MUESTRA 3 MUESTRA 2 MUESTRA 1 

A 62,645 A 121,816 A 142,653 A 125,198 A 124,14 

B 61,998 B 121,239 B 142,114 B 124,696 B 123,305 

S 5,7833 S 4,8863 S 4,5074 S 4,0327 S 6,4083 

T 11,1873844 T 11,8085259 T 11,9581133 T 12,4482357 T 13,0299767 
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8.11 Anexo K. Norma ASTM D 1615-60, para la determinación del contenido 

de glicerol, etilenglicol y pentaeritritol en resinas alquídicas. 
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VALORES EXPERIMENTALES ANHÍDRIDO FTÁLICO % 

MUESTRA 5 MUESTRA 4 MUESTRA 3 MUESTRA 2 MUESTRA 1 

A 32,001 A 32,05 A 32,15 A 32,2 A 32,9 

B 32 B 32 B 32 B 32 B 32 

N 0,1 N 0,1 N 0,1 N 0,1 N 0,1 

W 5,7833 W 4,8863 W 4,5074 W 4,0327 W 6,4083 

F 0,2 F 0,2 F 0,2 F 0,2 F 0,2 

G 0,000795912 G 0,047101079 G 0,153181435 G 0,22828378 G 0,646458499 
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8.12 Anexo L. Norma NTC 1651. Pinturas imprimantes anticorrosivos con 

vehículo alquídico. 
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